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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสูตรดินป้ันเถ้าแกลบท่ีเหมาะสมส าหรับงาน
ประดิษฐ ์2) ศึกษาสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ 3) ประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดิน
ป้ันเถา้แกลบ และ 4) ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันต่อดินป้ันเถา้แกลบและผูบ้ริโภค
ต่อผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
 วธีิการวจิยั คือ ศึกษาและทดลองสูตรดินป้ันเถา้แกลบ 12 สูตร คดัเลือก 3 สูตร น ามาทดสอบ
สมบติัทางกายภาพศึกษาความเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ัน 5 คน ทดลอง
ป้ันผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันต่อดินป้ันเถา้แกลบ น า
สูตรท่ีดีท่ีสุดประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ภาพนูนต ่าและตุ๊กตา และส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบดว้ยค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
จากกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 120 คน 
 ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันเลือกสูตรดินป้ันเถา้แกลบท่ีดีท่ีสุด 1 สูตร และมีความ
เหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญต่อดินป้ันเถา้แกลบ
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.52) ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของการวดัค่าสี L*เท่ากบั 44.96±1.8  a* 0.53±0.25 และ b* 2.76±0.32 ความยืดหยุน่เท่ากบั 
5.5มิลลิเมตร±0.06 และค่าความช้ืนร้อยละ 34.35±0.84 วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบอยูใ่นระดบัมาก (4.23) 
 
 
 
ค าส าคัญ :การพฒันา เถา้แกลบ งานประดิษฐ์ 
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ABSTRACT 
 

 This research was aimed to 1) develop the husk ash clay formula suitable for art and crafts, 
2) study the physical properties of the clay, 3) create husk ash clay products, and 4) survey the 
experts’ satisfaction of the husk ash clay and the consumers’ satisfaction of the products. 
 In this study, 12 husk ash clay formulas were developed. From these, three were selected 
and their physical properties were tested by 5 clay experts. The husk ash clay of the best formula 
tested was used for creating dolls and bas-relief pictures. Then the consumers’ satisfaction of all 
products was collected from 120 customers in Bangkok and suburban area by means of random 
sampling, and the data were statistically analyzed in terms of percentage, mean, and standard 
deviation.  
 It was found that the experts’ satisfaction of the best husk ash clay formula was at          
4.52. From the physical properties testing, the average and the standard deviation of the measured 
values L* were equivalent to 44.96±1.8 a* 0.53±0.25 and b* 2.76±0.32 while the Springiness was 
5.5mm±0.06 and the humidity was 34.35±0.84. The consumers’ satisfaction of the husk ash clay 
craft products was at the high level of 4.23. 
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เสร็จส้ินโครงการวจิยั 

ท้ายสุดน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานค้นควา้ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจ
คุณประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขา้พเจา้ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่านและประเทศชาติ
เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบนัคนไทยปลูกขา้วทุกภาคของประเทศไทยส่วนมากมีการปลูกขา้วทางภาคกลาง การ
เก็บเก่ียวผลผลิตของขา้วไดมี้การผา่นกระบวนจากโรงสีและส่ิงท่ีเหลือจากการสีขา้วคือ แกลบ การสี
ขา้วจะไดเ้ปลือกขา้วซ่ึงเป็นวสัดุท่ีเหลือใช้จึงไดผ้่านกระบวนการเผาจนไหมก้ลายเป็นผงสีขาว ซ่ึง
เรียกวา่ เถา้แกลบ โดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์นอกจากปล่อยทิ้งไวก้ารใชป้ระโยชน์จากเถา้แกลบนอกจาก
ผสมดินปลูกตน้ไมแ้ลว้สามารถแปรสภาพเป็นวตัถุดิบท่ีน าไปสู่การผลิตช้ินงานท่ีมีอยูม่ากและหาได้
ง่าย ดงันั้นจึงไดท้  าการทดลองน าแกลบมาใชเ้ป็นส่วนผสมของวตัถุดิบในกระบวนการผลิตจึงเป็นอีก
ทางหน่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนของวตัถุดิบและช่วยเพิ่มมูลค่าของเถ้าแกลบ อีกทั้งสามารถช่วยลด
ปัญหาของส่ิงแวดลอ้มได ้
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซ่ึงมีอตัราการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรทั้งประเทศใน
ระดบัสูงโดยเฉพาะการท านาเน่ืองจากขา้วเป็นพืชท่ีคนไทยบริโภคมาอยา่งยาวนานในปัจจุบนัประเทศ
ไทยถือไดว้า่เป็นประเทศท่ีส่งออกขา้วเป็นอนัดบัตน้ๆ [1] ขา้วเป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีส าคญัมาก 
ในปีหน่ึงจะมีการเก็บเก่ียวขา้วไดท้ัว่โลกประมาณ 600 ลา้นตนั [2] ขา้วจากประเทศไทยเป็นท่ียอมรับ
และนิยมกนัมากดว้ยคุณภาพและมาตรฐานท่ีข้ึนช่ืออุตสาหกรรมการผลิตขา้ว เป็นอุตสาหกรรมใหญ่
ประเภทหน่ึงท่ีมีวสัดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตขา้วในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะในขั้นตอนของ
การสีขา้วเปลือกประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณขา้วเปลือก [3],[4] ซ่ึงจะมีแกลบเป็นวสัดุเหลือทิ้งใน
ปริมาณค่อนขา้งมากเฉล่ียในแต่ละปีจะมีปริมาณแกลบเหลือทิ้งถึงปีละกวา่ 7 ลา้นตนั [4] ประเทศไทย
มีก าลงัผลิตขา้วปีละประมาณ 25 ลา้นตนัในปีหน่ึงๆในกระบวนการสีขา้วเปลือกสะอาด ร้อยละ 100 
จะไดแ้กลบ ร้อยละ 20-30 ร า ร้อยละ 8-11 เม่ือสีแลว้จะไดแ้กลบประมาณ 200 กิโลกรัม เม่ือน าแกลบ
ไปเผาจะได้เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) ประมาณร้อยละ 20 ของน ้ าหนักของแกลบหรือประมาณ      
40 กิโลกรัม [2] พบวา่การเผาแกลบในช่วงอุณหภูมิ 500-680 องศาเซลเซียสเถา้แกลบมีความวอ่งไวใน
การท าปฏิกิริยารวมถึงมีปริมาณซิลิกาเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่ร้อยละ 90 [5] ส่วนสีของเถา้แกลบเปล่ียนไป
ตามช่วงอุณหภูมิในการเผา พบว่าช่วงอุณหภูมิ 350-500 องศาเซลเซียส เถ้าแกลบจะมีสีขาว ช่วง
อุณหภูมิ 600 - 800 องศาเซลเซียส เถา้จะมีสีเทา [6] ซ่ึงเถา้แกลบเป็นวสัดุท่ีเหลือจากการน าแกลบมา
เผาท าเช้ือเพลิง ในประเทศไทยแกลบถือวา่เป็นวสัดุท่ีหาไดง่้ายและมีราคาถูก เน่ืองจากมีการเพาะปลูก
ขา้วภายในประเทศเป็นจ านวนมากส่วนใหญ่แกลบจะถูกน ามาใชป้ระโยชน์เป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจากมี
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ค่าความร้อนสูงเฉล่ีย 3,880 กิโลแคลอร่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัไมฟื้น (ค่าความร้อนเฉล่ีย 4,475 กิโลแคลอร่ี) 
เถา้แกลบซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการเผาแกลบมีคุณสมบติัท่ีน่าสนใจหลายอย่างเช่น ความพรุนสูง   
มีน ้ าหนักเบา มีพื้นท่ีผิวมากจึงมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับท่ีดี [7] อีกทั้ งมีสมบัติเป็นฉนวนด้วย
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑล์ดปริมาณการแตกหกัเสียหายนอ้ยลง 
 เน่ืองจากเถา้แกลบท่ีไดห้ลงัจากการเผาไหมจ้นกลายเป็นผงสีขาวเทา น ้ าหนกัเบา มีอยูจ่  านวน
มากทัว่ทุกภาคของประเทศไทย ดงันั้นการทดลองสูตรส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบนบัเป็นการพฒันา
วสัดุดินป้ันส าหรับงานประดิษฐ์ ซ่ึงใชเ้ถา้แกลบเป็นวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมหลกัของเน้ือดิน ซ่ึงเป็น
การเพิ่มมูลค่าของเถา้แกลบช่วยลดตน้ทุนวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ และสามารถแกปั้ญหา
ส่ิงแวดล้อมโดยลดมลภาวะในอากาศ  ผลิตภณัฑ์จากดินป้ันเถ้าแกลบจึงนับเป็นผลิตภณัฑ์งาน
ประดิษฐท่ี์ช่วยลดภาวะโลกร้อน (Green Craft Products) 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.2.1 ศึกษาสูตรดินป้ันเถา้แกลบท่ีเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ ์
 1.2.2 ศึกษาสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ 
 1.2.3 ประดิษฐผ์ลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
 1.2.4 ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ ช่ียวชาญดินป้ันต่อดินป้ันเถ้าแกลบและผู ้บริโภคต่อ
ผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
 

1.3 สมมติฐานการวจิัย 
 ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบในระดบัมาก 
 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
 1.4.1 ดินขาว โดยผา่นการขดุผวิหนา้ดินจากแหล่งวตัถุดิบเหมืองประทานบตัรท่ี30467/10624 
ต าบลบุญนาคพฒันา อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 
 1.4.2 เถ้าแกลบเทาขาว ซ่ึงผ่านกระบวนการเผา จากหมู่บ้านเวียงสวรรค์ อ าเภอแม่เมาะ 
จงัหวดัล าปาง 
 1.4.3 ทดลองสูตรดินป้ันเถา้แกลบโดยศึกษาส่วนผสมเน้ือดินไดแ้ก่ ดินขาว แป้งขา้วเหนียว 
และเถา้แกลบ 
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 1.4.4 ทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ 
  1.4.4.1 วดัค่าสีดว้ยระบบ Color Reader CR-10  
  1.4.4.2 วดัค่าความช้ืนดว้ยตูอ้บไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิได ้รุ่น FED 240 
  1.4.4.3 วดัความยดืหยุน่ดว้ยเคร่ือง Texture Analyser  
 1.4.5 ผูเ้ช่ียวชาญดินป้ันประเมินดินป้ันเถา้แกลบทั้ง 3 สูตร 
 1.4.6 ประดิษฐผ์ลิตภณัฑ์งานประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ  
 1.4.7 ส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบ 
 

1.5 ค าจ ากดัความในการวจิัย 
 1.5.1 การพฒันาดินป้ันเถ้าแกลบหมายถึง การใช้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมสูตรดินป้ันและ
ทดลองใชใ้นการสร้างผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ 
 1.5.2 ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์หมายถึงภาพนูนต ่าและตุก๊ตาท่ีป้ันจากดินป้ันเถา้แกลบ 
 

1.6 กรอบแนวความคดิในการวจิัย 
 ผูว้จิยัก าหนดกรอบแนวความคิดการวจิยัการศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ป้ันภาพนูนต ่าและตุก๊ตาจากดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ีดีท่ีสุด 

ทดลองส่วนผสมสูตรดินป้ันเถา้แกลบ 12 สูตร คดัเลือกให้เหลือ 3 สูตร  
 

ทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบท่ีผูว้จิยัเลือก 

ส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์
จากดินป้ันเถา้แกลบท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานประดิษฐ์ทดลองใชดิ้นป้ันเถา้แกลบ 
ทั้ง 3 สูตร และเลือกสูตรท่ีดีท่ีสุด 1 สูตร โดยใชแ้บบประเมิน 
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1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.7.1 ไดสู้ตรของดินป้ันเถา้แกลบ 
 1.7.2 ไดผ้ลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
 1.7.3  สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัเถา้แกลบ 
 1.7.4  เผยแพร่ความรู้การพฒันาผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
 
 



 

 
 

บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

  

2.1 ประวตัิดินไทย 
จุดเร่ิมตน้ของดินท่ีเรียกวา่ ดินญ่ีปุ่นหรือดินไทย มีท่ีมาจากต่างประเทศ แต่กลบัไม่ใช่ประเทศ

ญ่ีปุ่น ดินป้ันนั้นเร่ิมมาจากประเทศแถบยุโรป [8] ประมาณ 50-60 ปีท่ีผา่น (ค.ศ.1940-1950) เกิดจาก
ความบงัเอิญมากกว่า เน่ืองจากคนยุโรปในสมยัมกัจะทานอาหารประเภทขนมปังเป็นอาหารหลัก 
ดงันั้นจึงเกิดแป้งท่ีเหลือใช้เป็นจาํนวนมากในแต่ละคร้ัง จึงไดมี้ผูท่ี้คิดลองเอามาป้ันเป็นส่ิงของต่างๆ 
เช่น ตุ๊กตา ตวัสัตว ์และดอกไม ้จากนั้นก็ไดมี้การคิดพฒันาและปรับสูตรมาเร่ือยๆจากท่ีเคยไม่มีสีก็
ผสมสีลงไป แมลงแทะกิน จากท่ีเกิดเป็นเช้ือราบา้ง  

ในปี ค.ศ.1970 เม่ือ 30 ปีท่ีแลว้มีชาวญ่ีปุ่นเห็นชาวยุโรปป้ันเป็นรูปต่างๆนาํกลบัมาคิดพฒันา
เป็นแป้งป้ันของชาวญ่ีปุ่นเป็นนกัคิดก็สามารถพฒันาแป้งป้ันให้เกิดเป็นดินป้ันข้ึนมาเรียกว่า เคลย ์
ส่วนผสมในตอนแรกทาํมาจากแป้งอาหารเหมือนกนั (แต่ปัจจุบนัเกิดแป้งทางเคมี) ท่ีประเทศญ่ีปุ่นใน
ยุคก่อนนาํมาป้ันตุ๊กตาแบบเหมือนจริงก็จะผสมกระดาษป่นเขา้ท่ีเรียกวา่ ดินเยื่อกระดาษ ส่วนการทาํ
ดอกไมก้็ใชดิ้นแป้งทาํและก็มีโรงเรียนเล็กๆเกิดข้ึนมากมาย เพื่อสอนการทาํงานฝีมือประเภทน้ีข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัเกิดบริษทัท่ีผลิตออกมาจาํหน่ายเป็นจาํนวนมากเช่นกนั หลากหลายยี่ห้อ ส่วนยี่ห้อท่ีรู้จกั
กนัดีก็คือ ดิน Luna Clay ท่ีมีคนใชม้าก (Luna Clay คือ ดินญ่ีปุ่น มีหลายเกรด แต่แบบท่ีบา้นเราใชก้นั
เป็นเกรดท่ีถูกท่ีสุดในญ่ีปุ่น)  

หลงัจากนั้นไม่นานดินญ่ีปุ่นก็เร่ิมเขา้มาในประเทศไทย ประมาณปี พ.ศ.2530 เกิดการนาํดิน
ญ่ีปุ่นมาป้ันเป็นดอกไม ้เป็นตุ๊กตาโดยผูส้อนก็เป็นอาจารยช์าวญ่ีปุ่น ในตอนนั้นมีคนไทยสนใจเป็น
จาํนวนมาก แต่ก็ยงัไม่แพร่หลายทาํกนัเฉพาะกลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทาํเพื่อเป็นอดิเรกมากกวา่
ไม่ไดท้าํเพื่อจาํหน่าย หลงัจากนั้นไม่นานคนไทยเป็นคนรักเร่ืองงานฝีมือก็คิดมาดินไทยข้ึนมาบา้ง ก็
เกิดจากแป้งเหมือนในทุกๆประเทศท่ีเร่ิมคิดสูตร เท่าท่ีจาํไดก้็เห็นตน้มะพร้าว ตน้กลว้ย ขายกนัอยูต่าม
ชายหาด เช่น แถวบางแสน ก็มากอยู่ และส่วนหน่ึงคุณครูท่ีสอนหนังสือนําแป้งท่ีทาํเองมาสอน
นักเรียนในวิชางานประดิษฐ์ในหลายๆโรงเรียนส่วนกลุ่มท่ีทาํขายก็พฒันาด้านฝีมือในการทาํให้
สวยงาม ละเอียดละออ ยิ่งกว่าประเทศตน้แบบเสียอีก ทางดา้นผูผ้ลิตเองก็พฒันาสูตรดินมาเกือบจะ
เทียบเท่าดินญ่ีปุ่นถึงอยา่งไรก็ตาม ประเทศเราเองเคยไปแสดงสินคา้ท่ียโุรป (ประเทศตน้แบบ) ไดเ้ห็น
งานของยโุรปในยคุปัจจุบนัก็ไม่เหมือนท่ีบา้นเราทาํ ส่วนใหญ่งานของเขาไดถู้กพฒันามาเป็นทางดา้น
งานเซรามิกส์มากกวา่งานดินป้ัน ชาวต่างชาติพอเห็นงานป้ันของคนไทยยงัท่ึงเลยเพราะทาํไดเ้หมือน
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ดอกไมจ้ริงมาก และท่ีประเทศญ่ีปุ่นเองประเทศเราก็เคยไปออกงานแสดงสินคา้ โดยเอาดอกไมดิ้น
ฝีมือคนไทยไปโชวไ์ปขายก็ไดรั้บความสนใจมาก ขายดีมาก เพราะท่ีญ่ีปุ่นเองจะไม่ค่อยมีตน้เล็ก ส่วน
ตน้ใหญ่งานของเขาจะเป็นเหมือนงานประดิษฐ ์แต่ส่วนงานบา้นเราจะเหมือนธรรมชาติ [9] 

2.1.1 ลกัษณะของดินประเภทต่างๆ 
 2.1.1.1 ดินญ่ีปุ่น 
  ดินญ่ีปุ่นท่ีนาํมาป้ันช้ินงานจ๋ิว เราจะไดช้ิ้นงานท่ีค่อนขา้งละเอียดสวยงาม สี

ท่ีใชผ้สมดินควรเป็นสีนํ้ามนั winton การป้ันช้ินงานจ๋ิวแต่ละอยา่งเราควรผสมดินพอใชค้วรคาํนวณวา่
เราจะทาํขนาดใด จาํนวนใด เพื่อท่ีจะผสมดินแต่พอสมควรและถ้าเหลือใช้ควรเก็บให้มิดชิดด้วย
ถุงพลาสติกท่ีทาดา้นในดว้ยครีมพอนด์ เพื่อกนัดินติดถุง ปิดฝาถุงให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ดินแข็งตวั เก็บ
ไวใ้ชก้บัช้ินงานอ่ืนท่ีมีสีเดียวกนัถา้ตอ้งการสีอ่อนกวา่เดิมก็ใชดิ้นขาวเพิ่มเขา้ไป ถา้ตอ้งการสีเขม้ข้ึนก็
เพิ่มสี ถา้รู้วา่ดินแขง็ยากต่อการป้ันใหใ้ชน้ํ้าแตะดินแลว้นวดดินกบันํ้า ดินจะอ่อนตวัลง การผสมสีควร
จะค่อยๆใส่สีทีละนอ้ยก่อน ถา้ไม่พอค่อยเพิ่มสีข้ึน อยา่ใชสี้มากจะแกไ้ขลาํบาก เม่ือสีเขม้เราควรจะใส่
ดินสีขาวเพื่อให้สีอ่อนลง ก่อนลงมือป้ันงานควรล้างมือให้สะอาดเสียก่อน เช็ดให้แห้งและทาครีม
พอนดท่ี์น้ิวมือ ช้ินงานเล็กๆถา้มีฝุ่ นหรือมือไม่สะอาดช้ินงานจะไดสี้ท่ีไม่สวยงามหมองคลํ้า [10] 

2.1.1.2 ดินญ่ีปุ่น (เยือ่กระดาษ) 
  ดินญ่ีปุ่น (ดินเยื่อกระดาษ) เป็นดินสําเร็จรูปของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีเน้ือผสม

มาเยื่อกระดาษมีลกัษณะนุ่มๆเหนียวๆเน้ือหยาบ เหมาะสําหรับป้ันงานโมเดลต่างๆ เช่นป้ันหุ่น งาน
ป้ันตุ๊กตา ทาํกรอบรูป ป้ันแจกนั เม่ือแห้งแล้วจะมีคุณสมบติัแข็ง ก่อนจะแห้งสามารถใช้นํ้ าลูบเพื่อ
ตกแต่งได้นานไม่เหมาะสําหรับดอกไมดิ้น เพราะจะแข็งหากบางจะแตกหักง่ายหลายคนเขา้ใจผิด
นาํมาป้ันดอกไมดิ้นอยูเ่สมอ [9] 

 2.1.1.3 ดินเรซ่ิน 
  ดินเรซ่ิน คือดินผสมเรซ่ินทาํให้มีความแข็งแรงทนทานสูง ดินเรซ่ินมี

คุณสมบติัหลายหลายอยา่งบางยีห่อ้เม่ือแห้งมีความแข็งแรงทนทานเหมือนพลาสติก บางยี่ห้อเม่ือแห้ง
มีความยดึหยุน่สามารถจดัใหโ้คง้ไดเ้หมาะสมสาํหรับนาํมาเป็นเคร่ืองประดบัหรือโมเดล [11] 
  2.1.1.4 ดินไทย 
   ดินไทย ซ่ึงเป็นดินธรรมชาตินํามากรองและผ่านกรรมวิธีต่างๆ มีขาย
สําเร็จรูป วิธีการเลือกซ้ือดินสําหรับประดิษฐ์อาหารจ๋ิวนั้นดินตอ้งมีความยืดหยุน่ในตวั ไม่ใช่ดึงแลว้
ขาดเลย ควรเลือกดินท่ีแห้งแลว้มีความใส แต่ส่วนมากถา้เป็นดินธรรมชาติจะมีความใสมากกว่าแป้ง
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และปัจจุบนัก็มีผูผ้ลิตดินขายอยูม่ากมาย ซ่ึงเราไม่รู้กรรมวิธีของผูผ้ลิตบางคนก็ใช้แป้งแลว้มาบอกว่า
เป็นดินเวลาเลือกซ้ือจึงควรสังเกตดงัน้ี  
    1) ดินไทยธรรมชาติจะมีความใสมากกวา่แป้ง 
    2) ดมแลว้ไม่มีกล่ินสาบของแป้ง [12] 
 ส่วนผสมสูตรแป้งป้ัน 
  (1) แป้งขนมปังป่น    250  กรัม 
          (2) แป้งขา้วโพด     250  กรัม 
           (3) กาวลาเทก็ซ์      250  กรัม 
            (4) นํ้ามนัมะกอกหรือครีมถนอมผวิ       1  ชอ้นชา 
            (5) สารกนับูด          1  ชอ้นชา 
 วธีิทาํ 
  สาํหรับสีจะนาํมาผสมกบัแป้งในขั้นตอนการนวดแป้ง โดยแบ่งเป็นกอ้นเล็กๆตามสี
ท่ีตอ้งการใชก้ารผสมแป้งขนมปัง มีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
  (1) นาํแป้งขนมปังท่ีป่นแลว้ 1 ส่วน ผสมกบัแป้งขา้วโพด 1 ส่วนใส่ลงในชามหรือ
อ่างผสม แลว้ใชไ้มพ้ายคลุกแป้งทั้งสองใหเ้ขา้กนั 
  (2) ใส่สารกนับูด 1 ช้อนชา ลงในแป้งขนมปังท่ีผสมกบัแป้งขา้วโพด แลว้คลุกให้
สารกนับูดเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั 
  (3) ใชมื้อหรือไมพ้ายคลุกเคลา้ให้แป้งขนมปัง แป้งขา้วโพด และสารกนับูด ผสมเขา้
เป็นเน้ือเดียวกนั 
  (4) ค่อยๆ เทกาวลาเทก็ซ์ผสมลงไปทีละนอ้ยๆในขณะเดียวกนัให้ทาํการคลุกแป้งกบั
กาว จนทาํให้แป้งกบักาวเขา้กนั ถา้หากแป้งยงัแข็งหรือร่วนเกินไปให้เติมกาวลงไปอีก แต่ถา้เหนียว
เกินไปใหเ้ติมแป้งขนมปังป่นลงไป 
  (5) เทนํ้ ามันมะกอกหรือครีมถนอมผิวเล็กน้อยลงไปในแป้งท่ีผสมกาวลาเท็กซ์ 
ขณะเดียวกนัตอ้งใช้นํ้ ามนัมะกอกหรือครีมทาท่ีมือด้วย เพื่อป้องกนัมิให้แป้งท่ีผสมกาวติดมือขณะ
เวลานวด 
  (6) ใชมื้อทั้งสองทาํการคลุกเคลา้แป้งอีกคร้ัง เพื่อให้นํ้ ามนัมะกอกหรือครีมผสมเป็น
เน้ือเดียวกนักบัแป้งท่ีผสมกาวลาเทก็ซ์อยูแ่ลว้ [13] 
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 ส่วนผสมสูตรดินไทย 
  (1) ดินขาว        1 กิโลกรัม 
  (2) กาวลาเทก็ซ์   600   กรัม 
  (3) กาวนํ้า    600   กรัม 
  (4) นํ้ามนัมะกอกบริสุทธ์ิ      4  ชอ้นโตะ๊ 
  (5) วาสลีน          2   ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิทาํ 
  (1) ผสมดินหรือแป้งทาตวั กาวลาเท็กซ์ กาวนํ้ า นํ้ ามนัมะกอก วาสลีน คลุกเคลา้ให้
เป็นเน้ือเดียวกนั 
  (2) แผดิ่นใหเ้ป็นแผน่บางๆผึ่งลม กลบัผวิดินส่วนดา้นล่างให้หมาด นวดสลบักบัการ
ผึ่งดินอยา่งต่อเน่ืองจนเน้ือดินแขง็ไม่ติดมือพร้อมท่ีจะนาํไปใชง้าน 
  (3) ทาวาสลีนท่ีมือแล้วลูบผิวกอ้นดินห่อด้วยพลาสติกเน้ืออ่อนเก็บไวท่ี้อุณหภูมิท่ี
ปกติ [14] 
 ผูว้ิจ ัยได้นําแป้งข้าวเหนียวเป็นส่วนผสมของดินป้ันเถ้าแกลบเพราะแป้งข้าวเหนียวมี
คุณสมบติัเหนียวเกาะตวัและมีสีขุ่น [15] เม่ือนาํมาผสมกบัเถ้าแกลบขาวแล้วช่วยให้ดินมีลกัษณะ
เหนียวและมีนํ้าหนกัเพิ่มข้ึนและเม่ือป้ันจะมีความคงรูปและยงัคงสีเป็นธรรมชาติของเถา้แกลบ 
 2.1.2 วสัดุ - อุปกรณ์ดินป้ันในงานประดิษฐ ์
  2.1.2.1 ดินญ่ีปุ่น คือดินมีส่วนผสมหลกัคือแป้งผสมกบักาวลาเท็กซ์นาํมานวดดว้ย
สูตรลบัของชาวญ่ีปุ่นจึงออกเป็นดินใชส้าํหรับทาํดอกไม ้มีลกัษณะนุ่ม เนียน ไม่เหนียวติดมือง่ายหรือ
ออกจะร่วนถา้ใส่สีมากพอแห้งเป็นช้ินงานจะมีลกัษณะอ่อนนุ่มสีออกดา้นๆพอเก็บไวน้านๆอาจจะ
แหง้เปราะถา้จบัแรงๆจะแตกร้าวรอยพบัของใบได ้
  2.1.2.2 ดินญ่ีปุ่น (เยื่อกระดาษ) เป็นดินสําเร็จรูปของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีเน้ือผสมเยื่อ
กระดาษ มีลกัษณะนุ่มๆเหนียวๆเน้ือหยาบ เหมาะสําหรับป้ันงานโมเดลต่างๆ เช่นป้ันหุ่น งานป้ัน
ตุ๊กตา ทาํกรอบรูป ป้ันแจกนั เม่ือแห้งแลว้จะมีคุณสมบติัแข็ง แต่แห้งช้าสามารถใช้นํ้ าลูบเพื่อตกแต่ง
ไดน้านไม่เหมาะสําหรับดอกไมดิ้น เพราะจะแข็งและแตกหกัง่าย หลายคนเขา้ใจผิดนาํมาป้ันดอกไม้
ดินอยูเ่สมอ 
  2.1.2.3 ดินเรซ่ิน คือ ดินผสมเรซ่ินทาํให้มีความแข็งแรงทนทานสูง ดินเรซ่ินมี
คุณสมบติัหลายหลายอยา่งบางยีห่อ้เม่ือแหง้มีความแขง็แรงทนทานเหมือนพลาสติกบางยีห่อ้เม่ือแห้งมี
ความยดึหยุน่สามารถจดัใหโ้คง้ไดเ้หมาะสมสาํหรับนาํมาเป็นเคร่ืองประดบัหรือโมเดล 
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  2.1.2.4 ดินไทย  (Thai Clay) เป็นดินสําเร็จรูปใช้สําหรับป้ันดอกไมดิ้นหรือของจ๋ิว 
ข้ึนอยู่กับคุณสมบติัของสูตรดิน และความตอ้งการของผูป้ั้นช้ินงานดินไทยส่วนใหญ่ในบ้านแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือดินท่ีมีส่วนผสมหลกัเป็นแป้งกบักาวลาเทก็ซ์เหมือนดินญ่ีปุ่น แต่เป็นสูตรท่ีคน
ไทยประยุกต์ข้ึนเอง ดินแบบน้ีจะมีลักษณะใสเม่ือช้ินงานแห้ง เวลาป้ันจึงผสมสีขาวลงไปในดิน 
ตวัอยา่งเช่น ดิน Vanda Clay คือสูตรท่ีมีดินขาวเป็นส่วนผสมหลกัแทนแป้งส่วนน้ีก็เพื่อป้องกนัแมลง
มารบกวนช้ินงานน้อยลงและไม่ข้ึนราง่าย  ดินแบบน้ีพอแห้งแลว้จะมีความขาวในตวัไม่ตอ้งผสมสี
ขาวเวลาทาํ เช่น ดินไทยเจา้พระยา 
  2.1.2.5 สี  การป้ันดอกไม้ให้สีสันสวยงามเหมือนธรรมชาติข้ึนอยู่กับการลง
รายละเอียดของสีในส่วนประกอบของดอกไมอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ การผสมสีดินไวเ้ป็นหวัสีช่วย
ประหยดัการใช้ดิน และป้องกนัความผิดพลาดในการผสมสี ทาํให้โดยแบ่งดินเป็นกอ้นเล็กๆนาํมา
ผสมให้ไดสี้ท่ีตอ้งการนาํไปผสมกบักอ้นดินเพื่อให้ไดก้อ้นดินท่ีมีสีเขม้ข้ึนหรือจางลงสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของดอกไมแ้ต่ละชนิด ซ่ึงสีท่ีนิยมนาํมาใชผ้สมในเน้ือดินใชท้าผิวส่วนประกอบดอกไม้
ไดแ้ก่ 
   1) การผสมหวัสีเขียว นาํเน้ือดินสีขาวสําเร็จกบัสีเขียวและสีส้มผงท่ีใชย้อ้ม
ดอกไมป้ระดิษฐห์รือสีผสมเคร่ืองสาํอางในสัดส่วน ร้อยละ 95:5 แต่ถา้ยงัไม่ชาํนาญสามารถนาํดินหวั
สีเขียวสาํเร็จผสมกบัสีเบอร์ 39 เล็กนอ้ยเพื่อให้สีเขียวสดหม่นหรือคลํ้าลง หากตอ้งการผสมหวัสีเขียว
ดว้ยตนเองให้ใช้สีนํ้ ามนัเบอร์ 37 เป็นหวัสีหลกัแลว้เติมสีเบอร์ 39 เช่นเดียวกนั แต่ก่อนนาํไปใช้ควร
ผสมเน้ือดินสีขาวสาํเร็จใหมี้สีเขียวอ่อนกวา่สีของใบ ก่ิง กา้น ลาํตน้ และกลีบเล้ียงจริงเล็กนอ้ย โดยใช้
วธีิการเทียบดินสีเขียวกบัสีใบไมช้นิดนั้นๆ 
   2) สีนํ้ามนั บีบหยดสีผสมในเน้ือดินสําเร็จสีขาวในปริมาณท่ีพอดีกบัการใช้
งานแลว้นวดให้เป็นเน้ือเดียวกนั เม่ือผสมสีนํ้ ามนัเรียบร้อยแลว้ควรใชง้านให้หมดในคร้ังเดียว เพราะ
สีนํ้ ามนัจะทาํให้เน้ือดินแข็งเร็วกว่าสีผง สีนํ้ ามนัเหมาะแก่การใชเ้พนต์หรือลูบผิวส่วนประกอบของ
ดอกไม้ ช่วยเน้นให้เห็นสีในรายละเอียดและธรรมชาติมากยิ่งข้ึนเช่น โคนกลีบ ดอกลีลาวดี กลีบ
ดอกบวั ปากดอกกลว้ยไมร้าตรี ดอกกลว้ยไมแ้วนดา้ มิสโจควมิ เป็นตน้ 
   3) สีผงหรือสีฝุ่ น เลือกใชไ้ดจ้ากสียอ้มดอกไมป้ระดิษฐ์ สีผสมเคร่ืองสําอาง 
หรือสีผงสะทอ้นแสง โดยเทผงสีใส่ในกอ้นดินแลว้นวดผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั พิจารณาให้เหมาะสม
กบัสีของกลีบดอกไมข้องพนัธ์ุไมช้นิดนั้นๆเช่น กลีบดอกส้านชวา ผสมดินสีขาวกบัสีเหลืองยอ้ม
ดอกไมป้ระดิษฐ ์สีสะทอ้นแสงสีเหลืองและสีส้มในสัดส่วน 1:4:2 
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   4) สีอะคริลิค สีท่ีมีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลิเมอร์ ใชง้านไดเ้หมือนสี
นํ้ามนั แต่แหง้เร็วกวา่ 1-5 ชัว่โมง งานป้ันดอกไมใชสี้อะคริลิคในตาํแหน่งท่ีตอ้งการให้สีแห้งเร็วและ
มีความคมชดัเจนมากข้ึนเช่น ปากดอกกลว้ยไมร้าตรี ปากดอกกลว้ยไมแ้วนดา้ มิสโจควีม ปลอ้งของ
ตน้ขา้ว เป็นตน้ 
  2.1.2.6 อุปกรณ์ปรับแต่งสี ถา้ตอ้งการให้ดอกไมท่ี้ป้ันมีสีสันถูกตอ้งตรงตามลกัษณะ
ท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ ควรใชพู้ก่นัเพนตสี์เพิ่มเติมบริเวณโคนกลีบ ปลายกลีบ ใบ กา้น และลาํตน้ให้
มีสีเขม้หรืออ่อนจางเหมือนจริง และทุกคร้ังท่ีการปรับแต่งสีควรพกัสีและปรับปริมาณสีให้พอเหมาะ
ในจานสี 
  2.1.2.7 พิมพต์ดั คือแบบตดักลีบดอกไม ้กลีบเล้ียง ใบไมแ้ละส่วนประกอบต่างๆของ
ตน้ไมท่ี้ลอกเลียนแบบจากดอกไมจ้ริงตดัทอน ปรับแต่ใหมี้สัดส่วนสวยงามและสมบูรณ์กวา่ธรรมชาติ 
พิมพต์ดัท่ีดีควรทาํจากแผ่นอะลูมิเนียมท่ีตดัเป็นเส้นยาว ลบัคมดา้นเดียว ดดัขดเป็นรูปร่างของกลีบ
ดอก กลีบเล้ียง ใบ และส่วนประกอบต่างๆของตน้ไม ้แลว้ตรึงเช่ือมรอยต่อดว้ยสกรูเล็กๆ 
  2.1.2.8 พิมพอ์ดัลาย คือพิมพเ์รซ่ิน ทองเหลือง เหล็กหล่อท่ีหล่อลอกเลียนแบบลาย
ของกลีบดอก ใบไม ้หรือจาํลองแบบให้เหมือนธรรมชาติดว้ยตนเอง หรือเลือกซ้ือจากร้านท่ีจาํหน่าย
อุปกรณ์เก่ียวกบัดอกไมป้ระดิษฐเ์พื่อความประหยดัควรเลือกพิมพอ์ดัลายท่ีมีเส้นลายใกลเ้คียงกนั เช่น 
ใบประดู่กับใบราชพฤกษ์สามารถใช้ลายเดียวกับใบจาํปาและจาํปีได้ กลีบดอกชบาใช้พิมพ์ลาย
เดียวกบักลีบดอกแคทลียาเป็นตน้ ก่อนใช้พิมพอ์ดัลายควรทาผิวด้วยครีม โลชัน่ หรือนํ้ ามนัมะกอก
ก่อนทุกคร้ังเพื่อป้องกนัไม่ให้เน้ือติดดินติดผิวพิมพข์ณะอดัลาย ส่วนใบไมบ้างชนิดท่ีไม่สามารถใช้
พิมพอ์ดัลายร่วมกนัได ้สามารถอดัลายเส้นจากใบไมส้ดชนิดเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัหรือขีดเส้นลาย
ใบดว้ยปลายเหล็กแหลมเช่น ใบส้านชวา ใบลีลาวดี เป็นตน้ 
  2.1.2.9 อุปกรณ์โครงสร้าง การนาํมาใช้งานควรพิจารณาจากสี ขนาด นํ้ าหนกั และ
ตาํแหน่งส่วนประกอบของดอกไมแ้ละใบไมแ้ต่ละชนิดลวดสําเร็จมี 2 ลกัษณะ คือ ลวดท่ีพนัหุ้มดว้ย
กระดาษเน้ือบางชั้นเดียวเบอร์ 30  28  26  24  22  20  18  16 และ14 ความยาวตั้งแต่ 12-36 น้ิว และ
ลวดพนัหุ่มกระดาษเน้ือบางหลายชั้นสีขาวและสีนํ้ าตาลเบอร์ 24  22  20  18  16 และ 14 ความยาว
ตั้งแต่  12 - 36 น้ิว 
  2.1.2.10 อุปกรณ์ปรับแต่ง นาํมาใชเ้พื่อการประดิษฐ์ดอกไมจ้ากดินมีลกัษณะโคง้งอ้ 
บิดมว้น มีร่องลอยเหมือนจริงตามธรรมชาติ ดงัน้ี 
   1) เหล็กปลายแหลมเล็ก ใชค้ลึงขอบกลีบให้มีลกัษณะพล้ิวบาง กดร่องลอย
ของกลีบดอก ใบ กา้น และลาํตน้ อาทิ กลีบดอกชบา ดอกส้านชวา ดอกลีลาวดี และดอกมะลิ 
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เหล็กปลายแหลมกลมหรือเหล็กไมนิ้ตต้ิง ใช้กดคลึงกลีบกระเปาะของดอกไม ้และกลีบเล้ียงให้บาง
แลว้ดดัเป็นรูปกรวยเช่น กลีบเล้ียงชบา เป็นตน้ 
   2) เหล็กปลายตุ่มกลม หรือดมัเบล ใชก้ดอดันํ้าหนกัมือใหก้ลีบดอกและกลีบ
เล้ียงมีลกัษณะเป็นกระพุ่งโคง้คลา้ยรูปชอ้น ไดแ้ก่ กลีบดอกบวั ดอกกลว้ยไมแ้วนดา มิสโจควิม ดอก
กลว้ยไมร้าตรี ดอกลาํดวน และดอกมะลิ เป็นตน้ 
   3) เหล็กปลายชอ้น เลือกใชเ้หล็กปลายชอ้นท่ีมีร่องการขูด เพื่อให้ปลายชอ้น
ผวิเรียบ การขูดโคนกลีบดอกส้านชวา เพื่อให้โคนกลีบโคง้งอข้ึนมีดพลาสติก ใชก้ดผา่แบ่งกอ้นดินท่ี
มีทรงกลมใหเ้กิดร่องลอย เช่นเกสรของดอกกลว้ยไมร้าตรี และร่องกลีบดอกตูมของดอกลาํดวน 
   4) ปากคีบ ควรเลือกปากคีบท่ีมีเน้ือโลหะบางใช้สําหรับหนีบกลีบดอกตูม
ของดอกชบาใหบ้าง และหนีบเมล็ดขา้วใหมี้ร่องโคง้นูน 
   5) กรรไกร ใชก้รรไกรขนาด 3-4 น้ิว ปลายเรียวแหลมคมใชส้ําหรับตดัแบ่ง
กลีบเล้ียงชบา มะลิ ขริบจมูกเกสรดอกกลว้ยไมร้าตรี ตวัผา่เกสรประดู่ ส่วนกรรไกรขนาด 4-6 น้ิว ใช้
สาํหรับตดักา้นเกสร ผา่เยือ่ เป็นตน้ 
   6) คีมตดัลวด เลือกคีมท่ีมีปากคม สําหรับตดัแบ่งลวดท่ีใชท้าํกา้นเกสร กา้น
กลีบดอก กา้นใบ กา้นช่อก่ิง และลาํตน้ ทาํใหร้อยตดัไม่คดงอ 
  2.1.2.11 อุปกรณ์เก็บความช้ืน อุปกรณ์ท่ีช่วยรักษาสภาพส่วนประกอบของดอกไม้
ใหมี้สภาพความช้ืนท่ีพอเหมาะหลงัจากการปรับแต่ง ระหวา่งรอการนาํไปประกอบเพื่อให้ไดช้ิ้นงาน
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 
   1) พลาสติกเน้ือบาง ใชห่้อเก็บเน้ือดินป้องกนัไม่ให้สัมผสัอากาศ เพราะจะ
ทาํให้เน้ือดินแข็งตวัก่อนใช้งาน ขณะใช้และหลงัการใช้งานจึงมว้นห่อให้ดินติดแนบสนิทกบัแผ่น
พลาสติกแลว้พบัมุมหรือบิดมุมสองขา้งใหแ้น่น 
   2) กล่องพลาสติก ช่วยควบคุมความช้ืนของกลีบดอก กลีบเล้ียง ใบ และ
ส่วนประกอบของดอกไม้ท่ีผ่านการผึ่งหมาดให้ความช้ืนเหลือประมาณร้อยละ 20-40 เพื่อรอการ
ประกอบในขั้นต่อไป ผลงานท่ีไดจ้ะมีคุณภาพมากกวา่ดินแหง้หรือมีความช้ืนมากเกินไป 
   3) ผา้เปียก ใชผ้า้ขนหนู ผา้สําลี หรือผา้ฝ้ายชุบนํ้ าบิดหมาด ห่อหรือคลุมเน้ือ
ดินท่ีรอรีด กลีบดอก ใบ กลีบเล้ียง ท่ีรอการปรับแต่งดว้ยการคลึงขอบกลีบ การอดักระทุง้กลีบ หรือ
การอดัลาย นอกจากน้ียงัใชผ้า้เปียกวางรองสาํหรบผึ่งกลีบดา้นเดียวไดอี้กดว้ย 
  2.1.2.12 อุปกรณ์เตรียมกลีบ  เคร่ืองรีดดินอุปกรณ์ท่ีใช้รีดแป้งเป็นแผ่นบางสําหรับ
ทาํอาหารในครัวเรือนสามารถนาํมาประยุกต์ใช้รีดดินให้เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง อย่างสมํ่าเสมอได้
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ดีกวา่การใชท้่อพีวซีีหรือไมค้ลึงแป้ง และสามารถปรับความหนาบางไดต้ามความเหมาะสมของความ
หนาของกลีบดอกไมแ้ละใบไมช้นิดต่างๆในธรรมชาติ ดงัน้ี 
   (1) เคร่ืองรีดขนาดเบอร์ 7 ใช้รีดใบราชพฤกษ์ ใบขาว ใบลาํดวน กลีบดอก
ราชพฤกษ ์และประดู่ 
   (2) เคร่ืองรีดขนาดเบอร์ 6 ใชรี้ดและกลีบดอกลีลาวดี ใบและกลีบดอกชบา 
ใบประดู่ ใบและกลีบดอกมะลิ กลีบดอกลีลาวดี และกลีบนอกดอกลาํดวน 
   (3) เคร่ืองรีดขนาดเบอร์ 5 ใชรี้ดและกลีบดอกส้านชบา ใบกลว้ยไมร้าตรี ใบ
และกลีบดอกบวั กลีบดอกกลว้ยไมแ้วนดา้ มิสโจควมิ 
   (4) เคร่ืองรีดขนาดเบอร์ 4 ใชรี้ดกลีบดอกชั้นในของดอกลาํดวน และรีดดิน
สาํหรับหุม้โฟมโครงฝักของดอกบวั 
   (5) แผน่รองตดั ใชส้าํหรับรองตดักลีบดอก กลีบเล้ียง และใบ ซ่ึงสามารถใช้
แผ่นรองเมาท์หรือฟองนํ้ าเน้ือแน่นแต่นุ่ม และยืดหยุ่นพอเหมาะกบัการรับนํ้ าหนักของแรงกดของ
พิมพต์ดักลีบดอกและใบ 
   (6) พลาสติกรีดดิน ใช้สําหรับรองรีดดินเพื่อป้องกนัไม่ให้ดินติดเคร่ืองรีด 
โดยเลือกถุงพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารท่ีมีความหนาและร่อนดินออกไดง่้ายกว่าถุงพลาสติกชนิด
อ่ืน ขนาดประมาณ 8x14 น้ิว ตดัขอบดา้นขา้งออกให้เล็กกวา่ช่องเคร่ืองรีดประมาณ 2 เซนติเมตร และ
ก่อนใชค้วรทาดว้ยครีม โลชัน่ หรือนํ้ามนัมะกอกดา้นใน 
   (7) ครีม โลชัน่ และนํ้ ามนัมะกอก นาํมาใชใ้นการช่วยหล่อล่ืนไม่ให้เน้ือดิน
ติดมือถุงพลาสติกรีดดิน พิมพต์ดั พิมพอ์ดัลาย และเหล็กคลึง โดยทาในปริมาณท่ีพอเหมาะฉะนั้นผิว
กลีบจะเป็นมนัล่ืน ยากแก่การประกอบติดกาว 
  2.1.2.13 ลังไข่ ฟองนํ้ าท่ีเป็นหลุมผา้หรือกระดาษท่ีขยาํให้ยบัย่น ใช้สําหรับผึ่ ง
ส่วนประกอบของดอกไม้ อาทิ กลีบดอกเกสร ใบ ก้าน และลาํต้น ให้หมาดหรือแห้ง โดยไม่เสีย
รูปทรงก่อนจะนาํไปประกอบในขั้นตอนต่อไป 
  2.1.2.14 วสัดุท่ีนํามาใช้ทาํเกสร ได้แก่ เกสรบัวสําเร็จตุ้มสําลี ตุ้มโฟม เม็ดโฟม 
ลูกปัด ป่านศรนารายณ์ เป็นตน้ ซ่ึงนาํมาใชเ้ป็นวสัดุทดแทน ช่วยประหยดัการใชเ้น้ือดิน แรงงาน เวลา
ในการป้ันช้ินงานท่ีมีรายละเอียดมากๆ และลกัษณะเหมือนเกสรธรรมชาติมากกวา่การประดิษฐ์จาก
ดิน 
  2.1.2.15 วสัดุยึดเกาะ เป็นวสัดุสําคญัในการประกอบช้ินส่วนย่อยของดอกไม้เข้า
ดว้ยกนัและช่วยใหก้ารประกอบและจดัแต่งผลงานสาํเร็จมีความสมบูรณ์มากข้ึน ไดแ้ก่ 
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   1) กาวลาเท็กซ์และกาวพลาสติก ใช้สําหรับก้านเกสร ดามก้านกลีบดอก 
กา้นใบ ทาเช่ือมต่อโคนกา้นเกสร กา้นดอก ช่อใบ ลาํตน้ และใชใ้นขั้นตอนการจดัปักลงภาชนะ โดย
เลือกเน้ือท่ีเหนียวขน้ และควรใชใ้นปริมาณนอ้ยเพื่อป้องกนัไม่ใหล้วดเป็นสนิม 
   2) กาวสารพดัประโยชน์ หรือ กาวร้อน ใชห้ยดตามตาํแหน่งของกา้น กลีบ
ดอกกา้นใบ รอยต่อของก้าน ช่อดอก ลาํตน้ หลงัจากใช้กาวลาเท็กซ์หรือใช้ควบคู่กนั โดยหยดกาว
เพียงเล็กนอ้ยช้ินงานจะติดแน่นในเวลาอนัรวดเร็ว แต่ตอ้งระมดัระวงัอนัตรายจากการใชก้าวประเภท
น้ีไม่ควรใชใ้นปริมาณท่ีมากเกินไป เพราะอาจติดมือ ทาํใหผ้วิหนงัแสบร้อน และตาบอดได ้
   3) ปืนยิงกาวและแท่นซิลิโคน กาวท่ีตอ้งใช้ความร้อนในการหลอมละลาย
แท่งกาวซิลิโคน แล้วกดบีบกาวให้ไหลออกมาเพื่อแตม้หรือหยอดบริเวณท่ีต้องการเช่ือมต่อนิยม
นาํมาใชใ้นขั้นตอนการประกอบและจดัแต่งช้ินงาน แต่ไม่ควรใชร่้วมกบักาวลาเทก็ซ์และกาวพลาสติก 
   4) ผา้เยือ่ ใยผา้อดัเน้ือบางนาํมาใชแ้ทนกระดาษทิชชูหรือสําลี ใชส้ําหรับพนั
เสริมกา้นและลาํตน้ใหมี้ขนาดใหญ่เท่าของจริง นํ้าหนกัเบา และช่วยประหยดัดิน 
   5) ดา้ย ใชพ้นัประกอบกา้นช่อเกสร กา้นกลีบดอกท่ีมีการดามกา้นดว้ยลวด 
จะช่วยใหแ้ขง็แรงกวา่กาวเพียงอยา่งเดียว [16]  
 2.1.3 ความหมายของการป้ัน 
  การป้ันหมายถึงการนาํเอาวสัดุท่ีมีเน้ืออ่อน เช่น ข้ีผึ้ง ดินเหนียว ดินนํ้ ามนั ท่ีสามารถ
เปล่ียนรูปได ้มาผ่านกระบวนการในการเพิ่มวสัดุให้เกิดเป็นรูปทรงตามตอ้งการ โดยใช้มือและวสัดุ
อุปกรณ์ชนิดต่างๆช่วยในการสร้างงานป้ัน ดงัภาพท่ี 2.1 นอกจากน้ีงานป้ันยงัเป็นงานศิลปะท่ีสามารถ
สัมผสักบัส่วนต้ืน ลึก หนา บางไดต้ามความเป็นจริงไม่เหมือนงานจิตรกรรมท่ีมีลกัษณะเป็น 2 มิติ     
ท่ีผูท่ี้ไดช้มจะสัมผสักบัความต้ืนลึก หนา หรือบางไดจ้ากความรู้สึกเท่านั้น [17] 
 

 

ภาพที ่2.1 การป้ัน   
ทีม่า : [17] 
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2.1.4 ความหมายของประติมากรรม 
  ประติมากรรม ทบัศพัท์ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Sculpture ซ่ึงตีความหมายถึงการ
สร้างสรรค์งานให้เกิดรูปทรง 3 มิติ โดยการป้ัน การแกะสลกั การหล่อหรือการนาํเอาส่วนประกอบ
ย่อยมาประกอบเขา้ด้วยกนัเป็นผลงานช้ินเดียวกนักล่าวคือ เป็นการผสมของวสัดุหลายชนิดให้เกิด
รูปทรงใหม่ แต่เดิมในประเทศไทยงานท่ีเก่ียวกบัการป้ัน การแกะสลกั และการหล่อท่ีสร้างข้ึนมา
ตอบสนองทางศาสนา มกัเรียกวา่ ประติมากรรม ต่อมาเปล่ียนมาใช ้ประติมากรรม ให้เป็นสากลมาก
ข้ึนตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ฉะนั้นอาจมีผูนิ้ยมใชท้ั้งประติมากรรมควบคู่
กนัไม่ผดิแต่อยา่งใด ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการนาํมาใชด้ว้ยเหตุน้ี นกัศึกษาศิลปะและผูส้นใจดา้น
ประติมากรรมควรพิจารณาถึงเหตุผลในขอ้น้ีใหดี้ เพราะผูน้าํมาใชอ้าจตอ้งการช้ีชดัให้ผูศึ้กษาแยกแยะ
ระหว่างผลงานท่ีตอบสนองทางศาสนากบัผลงานท่ีตอบสนองทางจิตใจทัว่ไปก็เป็นได ้ซ่ึงจะต่างกนั
ในจุดประสงค์ของการตอบสนอง แต่ในความหมายแห่งการสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบกลวิธีและวสัดุ     
จะไม่ต่างกนั ดงัมีความหมายเดียวกนัตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะใหไ้วด้งัน้ี [18] 
  บุญเยีย่ม [19] ไดก้ล่าวไวว้า่ความหมาย ประติมากรรมไว ้คือ งานศิลปะท่ีแสดงออก
ดว้ยการป้ันรูป แกะสลกั หรือการหล่อ และสร้างเป็นรูปเคารพต่างๆตามความเช่ือความศรัทธาของแต่
ละยุคแต่ละสมยั เช่น ศาสนาพุทธสร้างพระพุทธรูป ศาสนาพราหมณ์สร้างรูปเทพเจา้ ศาสนาคริสต์
สร้างพระเยซู เป็นตน้  

วิเชียร [20] ได้กล่าวไวว้่าประติมากรรม หมายถึง เป็นศิลปะท่ีมี รูปลักษณะเกิน
ระหว่างพื้นท่ีในอากาศ คือมี 3 มิติ หรือศิลปะรูปทรง อนัเป็นคุณสมบติัของงานศิลปะทุกชนิดท่ีเป็น
ทศันศิลป์ 

อารี [21] ได้กล่าวไวว้่า ประติมากรรม ไวว้่า หมายถึง รูปป้ัน และรูปแกะสลักท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนดว้ยวิธีเพิ่ม วิธีลด หรือวิธีประสม โดยมีฐานรองรับในลกัษณะต่างๆกนั เช่น ฐานตั้ง 
ฐานราบ และฐานลอย อาจมองดูไดร้อบดา้น มองไดด้า้นเดียว หรือมองทะลุเขา้ไปในปริมาตรภายใน
ประติมากรรมสามารถหล่อจากแม่พิมพไ์ดห้ลายรูปตามความตอ้งการ ซ่ึงจะแสดงทั้งรูปทรงหรือมวล
ภายนอกหรือปริมาตรภายใน 

ธวชัชานนท์ [22] ได้กล่าวไวว้่า ประติมากรรม หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีมีรูปทรง       
3 มิติ ประกอบดว้ยความกวา้ง ความสูง และความลึก ประติมากรรมมีช่ือเรียกหลากหลายตามแต่ละ
เทคนิคเช่น การป้ัน การหล่อ การแกะสลกั การเช่ือม การบดักรี และงานโครงสร้าง 
  ชาญณรงค ์[23] ไดก้ล่าวไวว้า่ ประติมากรรม คือ ผลงานศิลปกรรม 3 มิติ ท่ีเกิดจาก
การป้ัน การหล่อ การปะ การเคาะเช่ือม หรือการผสมผสานวธีิการต่างๆเขา้ดว้ยกนัเป็นตน้ 
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  มยั [24] ไดก้ล่าวไวว้า่ ประติมากรรม คือ ศิลปะท่ีเก่ียวกบัรูปทรงแต่ละประเภทท่ีกิน
เน้ือท่ีในอากาศเป็นปริมาตรสามารถสัมผสัรับรู้ทางสายตาและจบัตอ้งได ้ลกัษณะเป็นมิติทาํดว้ยวสัดุท่ี
เปล่ียนแปลงได้ จุดมุ่งหมายท่ีสําคญัคือความงามและทางศาสนา จากความหมายประติมากรรม          
ท่ีนาํมากล่าวขา้งตน้ พอสรุปเป็นรูปแบบของงานประติมากรรมในลกัษณะรวมๆกินพื้นท่ีฐานลกัษณะ
ยาวหรือกวา้ง กินพื้นท่ีในอากาศลกัษณะสูงหรือหนาเป็นรูปทรงลกัษณะ 3 มิติ ไม่ใช่ 2 มิติ เป็นผลงาน
ท่ีสัมผสัรับรู้ทางสายตาและจบัตอ้งรูปทรงแต่ละประเภทได ้มีกลวิธีการสร้างด้วยวสัดุหลากหลาย
ชนิดโดยนาํมาป้ัน แกะสลกั หล่อ เช่ือมออ๊ก งานจดัโครงสร้าง และผสมผสานดว้ยการนาํส่ือวสัดุผสม
กนั ตอบสนองในดา้นจิตใจเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ ความงาม ความเช่ือและศาสนา และสามารถมองเห็นได้
หลายดา้นข้ึนอยูก่บัฐานท่ีรองรับ 
 ดงันั้น ในการวิเคราะห์คาํนิยามประติมากรรมท่ีกล่าวน้ีพอจะนาํมาประมวลและสรุปกาํหนด
เป็นประเภท ลกัษณะ รูปแบบ และสาเหตุการสร้างงานประติมากรรมได ้

2.1.5 ประเภทงานประติมากรรม 
  ผลงานประติมากรรมถือว่าเป็นศิลปวตัถุชนิดหน่ึงได้เช่นกัน สามารถสะท้อน
เร่ืองราวแห่งความเช่ือ ศาสนาและวฒันธรรมอนัดีงามไดเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานให้ความรู้สึกในคุณค่า
แห่งความงามและความประทบัใจจากการดูและการไดส้ัมผสัจบัตอ้งจริงๆโดยมีรูปลกัษณะเป็น 3 มิติ 
ท่ีมีตวัตนใหผู้ช้มสามารถจบัตอ้งสัมผสัและช่ืนชมไดทุ้กดา้น ดงันั้น นบัวา่งานประติมากรรมเป็นทิพย์
แห่งรสสัมผสัทั้งการดูแลและการสัมผสัจบัตอ้งโดยและสามารถพิจารณาในผลงานนั้นๆอยา่งใกลชิ้ด
ได้ ด้วยเหตุน้ีจึงขอแบ่งประเภทของงานประติมากรรมตามเหตุผลและผลของการสัมผสัรับรู้           
เป็น 4 ประเภท คือ  
  2.1.5.1 ประเภทร่องลึก (Incised Relief) หรือรูปแกะลายนับว่าเป็นการสร้างงาน
ประติมากรรมท่ีตอ้งการใหส้ัมผสัรับรู้เพียงดา้นเดียวคือ ดา้นหนา้โดยการมองเห็นลวดลายต่างๆท่ีเกิด
จากการแกะเซาะใหเ้ป็นร่องลึก รูปหรือลวดลายท่ีเห็นจะเกิดบนพื้นผวิหนา้ของวสัดุนั้นๆ ท่ีนาํมาสร้าง
เพราะส่วนพื้นผิวท่ีแกะออกไปจะสร้างความแตกต่างของผิวแนวระนาบให้เป็นร่องช่วยเสริมให้ส่วน
ท่ีไม่แกะเซาะเกิดเป็นลวดลายได้ เช่น การแกะเซาะร่องบนพื้นผิวโฟม ดินนํ้ ามนั เทียมไขผสมข้ีผึ้ ง    
ดินเหนียว ไม ้ปูนปลาสเตอร์ ผสมทราย ฯลฯ อยา่ลืมวา่ลกัษณะการรับรู้ประติมากรรมประเภทร่องลึก 
การมองให้เกิดสุนทรีภาพควรมองดา้นหน้าในลกัษณะตรงระดบัสายตาจึงจะรับรู้และเขา้ใจรูปทรง
หรือลวดลายในภาพไดดี้ โดยใหผ้ลงานอยูใ่นแนวตั้งฉาก 
  2.1.5.2 ประเภทนูนตํ่า (Base Relief) หรือรูปนูนตํ่าในการสร้างงานประติมากรรม
ประเภทน้ีจะมีความนูนยืน่ออกมาจากฐานหรือระดบัพื้นหลงัประมาณ ¼ ส่วนเท่านั้นจึงขอยกตวัอยา่ง



 

25 

ให้เขา้ใจง่ายข้ึนคือหากป้ันรูปทรงกลมโดยแบ่งในแนวตั้งออกเป็น 4 ส่วน เส้นผ่าศูนยก์ลางก็จะเป็น
เส้นแบง่ก่ึงกลางของรูปทรงกลมและเม่ือป้ันก็จะให้นูนยื่นออกมาจากพื้นฐานเพียงส่วนเดียวหรือนอ้ย
กวา่หน่ึงส่วน แต่ไม่ควรเกินหน่ึงส่วนไม่เช่นนั้นจะไม่เป็นการสร้างงานประติมากรรมประเภทนูนตํ่า 
ดว้ยเหตุน้ีเวลามองผลงานประติมากรรมประเภทน้ีจะให้พื้นฐานอยูใ่นแนวตั้งฉาก แต่ก็เป็นการสัมผสั
รับรู้ไดดี้เพียงด้านเดียวคือดา้นหน้า ส่วนด้านขา้งอาจมองไม่เห็นรูปทรงเด่นชัดนักและสัมผสัรับรู้
ค่อนขา้งลาํบาก 
  2.1.5.3 ประเภทนูนสูง (High Relief) หรือรูปนูนสูง เป็นผลงานประติมากรรมท่ี
สร้างสรรคข้ึ์นเพื่อให้นูนกวา่ประเภทนูนตํ่าหน่ึงเท่าตวัหรือมากกวา่นั้นจึงขอยกตวัอย่างคือ หากป้ัน
รูปทรงกลมเช่นเดียวกบัประเภทนูนตํ่า ท่ีแบ่งรูปทรงกลมในแนวตั้งออกเป็น 4 ส่วน เส้นผา่ศูนยก์ลาง
ก็จะเป็นเส้นแบ่งก่ึงกลางของรูปทรงกลมและในการป้ันก็กะคะเนความนูนสูงท่ียื่นออกมาจากพื้นฐาน
สองส่วนหรือมากกว่าสองส่วนก็ได ้แต่ไม่ควรป้ันจนครบทั้งหมดส่ีส่วนไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการ
สร้างงานประติมากรรมประเภทลอยตวั ด้วยเหตุน้ีผลงานประติมากรรมประเภทน้ีจึงสัมผสัรับรู้ได ้    
2 ด้านด้วยกนั ได้แก่ ด้านหน้าและด้านขา้ง ซ่ึงเวลามองรูปทรงจะให้พื้นฐานอยู่ในแนวตั้งฉาก จึง
สามารถรับรู้เร่ืองราวในรูปภาพไดเ้ด่นชดัมากกวา่ประเภทนูนตํ่า โดยการมองเห็นและจบัตอ้งทางผิว
กาย 
  2.1.5.4 ประเภทลอยตวั (Round Relief) หรือรูปลอยตวั เป็นผลงานประติมากรรมท่ี
ตอ้งการให้สัมผสัรับรู้ทุกมุมทุกดา้นคลา้ยความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีพื้นฐานอยู่ในแนวนอนจึงขอ
ยกตวัอย่างคือ หากเป็นการป้ันก็จะป้ันรูปทรงกลมให้อยู่บนฐานท่ีเป็นแนวนอนท่ีวางกบัพื้น โดยให้
รูปทรงท่ีป้ันมีระดับความสูงตามต้องการของประติมากร ท่ีกล่าวไว้ในประมวลรูปแบบจาก
ความหมายประติมากรรมว่ากินพื้นท่ีฐานลกัษณะยาวหรือกวา้ง กินพื้นท่ีในอากาศลกัษณะสูงหรือ
หนา โดยประเภทร่องลึก นูนตํ่า นูนสูง จะเป็นรูปแบบกินพื้นท่ีฐานลักษณะยาวหรือกวา้ง ส่วน
ประเภทลอยตวัจะกินพื้นท่ีท่ีฐานและในอากาศลกัษณะสูงหรือหนา ดงัเช่นตึกหรืออาคารในงาน
สถาปัตยกรรม ดว้ยเหตุน้ีผลงานประติมากรรมประเภทน้ีจึงสัมผสัรับรู้ไดทุ้กดา้น จึงเกิดสุนทรีภาพ
ทางการมองเห็นและสัมผสัจบัตอ้งรูปทรงดุจดงัของจริงท่ีมีอยู ่[18]  
 ผูว้จิยัเลือกงานประติมากรรมประเภทนูนตํ่า (Base Relief) สร้างสรรคป์ระดิษฐ์ผลิตภณัฑ์จาก
ดินป้ันเถา้แกลบ  
 2.1.6 เทคนิคการทาํเบ้ืองตน้ 
  2.1.6.1 ตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ัง เพื่อใหช้ิ้นงานสะอาดและเวลาผสมสีดินจะไดสี้
ท่ีตอ้งการ 
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  2.1.6.2 ทาํความสะอาดอุปกรณ์ทุกช้ินหลงัเลิกใชง้าน 
  2.1.6.3 ควรแบ่งดินออกมาใชแ้ละห่อเก็บดว้ยพลาสติกใหมิ้ดชิด เพื่อป้องกนัดินแหง้ 
  2.1.6.4 การลบเหล่ียมกลีบ ทาํเพื่อให้กลีบดอกและใบมีขอบบางและดูธรรมชาติทาํ
ไดโ้ดยยงัวางกลีบอยูพ่ลาสติกใชน้ิ้วมือเอียงเล็กนอ้ยลูบไปตามขอบกลีบ 
  2.1.6.5 การคลึงดว้ยเหล็กคลึงกลม ทาํเพื่อลบเหล่ียมกลีบและความตอ้งการให้กลีบ
พล้ิวยว้ย ถา้ตอ้งการให้กลีบพล้ิวนอ้ย การคลึงตอ้งใช้นํ้ าหนกัเบาๆและหมุนเหล็กคลึงกวา้งๆ แต่ถา้
ตอ้งการให้พล้ิวมาก การคลึงตอ้งใช้นํ้ าหนกัไม่เท่ากนัและหมุนเหล็กคลึงแคบๆ เราจะไดก้ลีบตาม
ตอ้งการ 
  2.1.6.6 การคลึงดว้ยเหล็กคลึงตุม้ เพื่อให้กลีบโคง้งอ เช่น กลีบบวั เราตอ้งเลือกเหล็ก
คลึงใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมกบักลีบและผึ่งกลีบใหห้มาดก่อนท่ีจะคลึงจะทาํใหส้ะดวก 
  2.1.6.7 การเพน้ท์สี ถ้าเป็นไปได้ควรสังเกตสีของดอกไม้จริงและพยายามทาํให้
ใกลเ้คียง 
   1) บีบสีออกมาเท่าท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ใส่แผน่กระจก กระเบ้ือง หรือหลงัมือ 
   2) เลือกพูก่นัใหเ้หมาะสมกบักลีบดอกและไม่ควรใชพู้ก่นัปนกนัหลายสี 
   3) เวลาเพน้ทสี์ค่อยๆเพน้ทสี์อ่อนๆก่อน ถา้ตอ้งการสีเขม้ใหค้่อยๆ เพิ่มสี 
   4) ลา้งพูก่นัทุกคร้ังหลงัเลิกใชน้ํ้ายาท่ีใชล้า้ง คือ ทินเนอร์หรืออะซิโตนการ
เพน้ทสี์จะทาํใหด้อกไมท่ี้เราทาํดูสวยงามเป็นธรรมชาติ [25]  
 2.1.7 เทคนิคการเก็บรักษาดิน 
  ถา้ยงัไม่ไดเ้ปิดใชเ้ก็บดินไวใ้นอุณหภูมิ ไม่แช่เยน็หรือตากแดดจะเก็บไวไ้ดน้าน 1 ปี 
เม่ือนาํดินออกมาผสมสีแลว้ ถา้เหลือจากการป้ันช้ินงานให้ห่อพลาสติกให้มิดชิดก็สามารถเก็บไวแ้ละ
นาํกลบัมาใช้ไดอี้ก ถา้ดินแห้งเกินไปให้นาํดินแตะครีม เล็กน้อยแลว้นวด ยกเวน้เสียแต่ว่าเก็บดินท่ี
เหลือจากการใช้แลว้มีอากาศเขา้ไปจะทาํให้ดินแห้ง ถา้แข็งจนเกินไปแลว้นาํไปนวดกลบัไปใช้งาน
คุณสมบติัของดินไม่เหมือนเดิมความหยุน่ตวัของดินจะหายไป 
 2.1.8 เทคนิคการป้ันช้ินงาน 
  การป้ันช้ินงานตอ้งใชน้ิ้วหรือมือประคองเพราะถา้จบัเน้ือดินโดยตรงจะทาํใหช้ิ้นงาน
เสียรูปทรง เน่ืองจากขณะท่ีป้ันดินอยูน่ั้นดินยงัมีความช้ืนและอ่อนตวั 
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 2.1.9 เทคนิคการป้ันดินไทย 
  2.1.9.1 การรีดดินดว้ยเคร่ืองรีดดิน 
   บางสุด  เบอร์ 1 ใชรี้ดดินทาํกลีบเล้ียงและเยือ่หุม้ลาํตน้กลว้ยไม ้
     เบอร์ 2  
     เบอร์ 3 ใชรี้ดดินทาํใบ โดยใชดิ้น 2 แผน่ประกบกนั 
      (ใส่ลวดไวต้รงกลาง) 
     เบอร์ 4 ใชรี้ดดินทาํกลีบดอกไม ้
     เบอร์ 5 
     เบอร์ 6 
   หนาสุด  เบอร์ 7 
  2.1.9.2 การใชค้รีมพอนด ์ควรทาใหพ้อดีไม่มากเกินไป 
    1) ทามือในขั้นตอนการนวดดินเพื่อไม่ให้ดินติดมือ 
   2) ทาพลาสติกรีดดินในขั้นตอนการรีดดิน แต่ไม่ตอ้งทาทุกคร้ังและทาเพิ่ม
เม่ือดินเร่ิมติดพลาสติก 
   3) ทาบนลายเรซ่ินก่อนท่ีจะกดลายไม่ตอ้งทาทุกคร้ังท่ีกด เช่นเดียวกบัการ
ทาพลาสติกรีดดิน 
  2.1.9.3 การผสมสีนํ้ ามนักบัดิน สีแต่ละสีมีความเขม้ไม่เท่ากนั ควรลองใส่สีน้อยๆ
ก่อนแลว้นวดใหเ้ขา้กบัดิน สีท่ีไดต้อ้งอ่อนกวา่สีท่ีตอ้งการเล็กนอ้ยเพราะเม่ือดินแหง้สีจะเขม้ข้ึน 
  2.1.9.4 การผสมดินไทยแคทลียากบัดินญ่ีปุ่นใชอ้ตัราส่วน ดินแคทลียา 3 ดินญ่ีปุ่น 1 
  2.1.9.5 ถา้ดินท่ีผสมสีแลว้ไม่พอ หากตอ้งการผสมดินเพิ่มตอ้งเก็บดินสีเดิมท่ียงัไม่
แหง้ไวเ้ทียบสี 
  2.1.9.6 หลงัจากใช้พิมพต์ดักลีบแล้วตอ้งลบเหล่ียมทุกคร้ัง โดยเฉพาะใบหรือกลีบ
ดอกท่ีไม่ตอ้งพล้ิวริม แต่ถา้เป็นกลีบดอกไมท่ี้ตอ้งพล้ิวริมมาก เช่น แคทลียา ไม่ตอ้งลบเหล่ียมจะพล้ิว
ไดง่้ายกวา่ 
  2.1.9.7 การพล้ิวริมดอกไม ้ตอ้งใชเ้หล็กกล้ิง กล้ิงเฉพาะริมๆกลีบให้ริมกลีบบางและ
ตอ้งกล้ิงให้ต่อเน่ืองกนั นํ้ าหนกัในการกล้ิงสมํ่าเสมอ ส่วนจะพล้ิวมากน้อยตอ้งดูตามธรรมชาติของ
ดอกไม้ชนิดนั้ น ถ้าต้องการพล้ิวมากๆ เช่น ดอกแคทลียาต้องใช้เหล็กกล้ิงระยะสั้ นๆประมาณ              
1 เซนติเมตร หากตอ้งการพล้ิวเล็กนอ้ยใหใ้ชเ้หล็กกลิ้ง กล้ิงระยะกวา้งๆ 
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  2.1.9.8 สําหรับกลีบดอกท่ีมีลกัษณะโคง้เป็นอุง้ เช่น กลีบบวั ตอ้งทิ้งให้กลีบหมด
ก่อนแลว้ใชด้มัเบลคลึงกลีบ 
  2.1.9.9 การดามใบไมใ้ช้วิธีรีดดิน 1 แผ่น นาํลวดมาทากาวลาเท็กซ์ แลว้วาดลายบน
แผน่ท่ี 1 แลว้นาํดินแผน่ท่ี 2 มาประกบแลว้ลูบใหติ้ดดว้ยพิมพ ์
  2.1.9.10 การตดัลวดดามใบ ตอ้งใช้ลวดสีเขียว ถา้เป็นใบไมท่ี้ไม่มีก้านใบ เช่น ใบ
กลว้ยไม ้ควรตดัลวดยาวเท่ากบัขนาดใบ ถา้เป็นใบไมท่ี้มีกา้นใบ เช่น ใบกุหลาบ ตอ้งตดัลวดให้ยาว
กวา่ใบประมาณ 1 น้ิว 
  2.1.9.11 การดามกลีบดอก ใช้ลวดสีขาวเบอร์ 26 หรือ 28 ตดัลวดยาวกว่ากลีบดอก
ประมาณ 1 น้ิว แลว้หุม้ลวดดว้ยสีเดียวกบักลีบดอก แลว้ติดหลงักลีบ 
  2.1.9.12 การใชพ้ิมพต์ดัดิน ควรใชโ้ฟมหรือผา้รองใตพ้ลาสติก เพื่อใหต้ดัไดง่้ายข้ึน 
  2.1.9.13 การใช้พิมพ์ตดัตอ้งใช้ด้านคมในการตดั ซ่ึงจะมีดา้นเดียว แต่สําหรับพิมพ์
กลีบขา้งของดอกไมบ้างชนิดท่ีมีลกัษณะโคง้ (ไม่สมมาตร) จะตอ้งตดักลีบ 2 ขา้ง ซ้าย - ขวา ซ่ึงพิมพ์
ตดัจะมีช้ินเดียวแต่มีคม 2 ดา้น ตอ้งพลิกพิมพต์ดัทั้ง 2 ดา้น 
  2.1.9.14 การประกอบดอกไมใ้ชก้าวร้อนทั้งหมด ส่วนกาวลาเท็กซ์ใชส้ําหรับงานป้ัน
ท่ีดินยงัเปียกอยู ่เช่น การป้ันดอกตูม การป้ันเกสร การหุม้กา้นต่างๆ 
  2.1.9.15 การระบายสีนํ้ามนั 
   1) ถา้สีนํ้ามนัมีนํ้ามนัมากตอ้งซบันํ้ ามนัดว้ยกระดาษก่อนเพื่อให้ระบายสีได้
ง่ายข้ึน 
   2) พู่กนัควรเป็นพู่กนัแบบขนน่ิม เพื่อให้สีท่ีระบายเรียบเนียนและควรใช้
แยกสีกนั 
   3) การระบายสีตอ้งระบายใหมี้การไล่สีจากเขม้ไปอ่อน 
   4) หลงัจากระบายสีแลว้ควรลา้งพูก่นัดว้ยนํ้ายาลา้งจานแลว้เช็คใหแ้หง้ 
  2.1.9.16 การเขา้ช่อดอกไม ้กา้นช่อท่ีเตรียมไวต้อ้งหมาดพอดี โดยตอ้งทิ้งไวป้ระมาณ 
2 - 5 ชัว่โมงข้ึนอยูก่บัความหนาของช่อ 
  2.1.9.17 การเลือกใช้ลายเรซ่ิน ควรเลือกท่ีเป็นลายเฉพาะของแต่ละดอก จะช่วยให้
งานเราเหมือนจริงมากข้ึน 
  2.1.9.18 ควรเก็บรักษาดินไม่ใหโ้ดนอากาศเพื่อป้องกนัดินแห้งโดยการห่อดว้ยฟอยล์
ห่ออาหารแลว้เก็บในถุงซิป หรือกล่องพลาสติกอีกชั้น 
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  2.1.9.19 การใชก้าวร้อนควรระวงัไม่ให้โดนมือ ไม่ควรหยดลงบนดอกไมท่ี้กาํลงัติด 
ควรจะหยดลงบนพลาสติกแลว้เอากลีบท่ีตอ้งการติดแตะกาวเล็กนอ้ยแลว้จึงนาํประกอบดอก 
  2.1.9.20 การเลือกการใช้กระถางควรจะใช้กระถางเรียบๆ ไม่มีลวดลายจะช่วยให้
ดอกไมเ้ด่นข้ึน หรือถา้เป็นกลว้ยไมก้็สามารถใชต้อไมแ้ทนกระถางได ้
  2.1.9.21 ดอกไม้หรือหญ้ามอสท่ีจะนํามาจัดดอกไม้ควรผ่านการฆ่าเ ช้ือก่อน 
ไม่เช่นนั้นอาจมีแมลงหรือปลวกก็ได ้[26] 
 ผูว้จิยัเลือกใชเ้ทคนิคการเก็บรักษา การป้ัน และการป้ันดินไทยประยกุตก์ารประดิษฐ์ดินป้ัน
จากเถา้แกลบเทาขาว 
 

2.2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเถ้าแกลบ 
 เถา้แกลบเป็นวสัดุท่ีเหลือจากการนาํแกลบมาเผาทาํเช้ือเพลิง ในประเทศไทยแกลบถือเป็น
วสัดุท่ีหาไดง่้ายและมีราคาถูก เน่ืองจากมีการเพาะปลูกขา้วภายในประเทศเป็นจาํนวนมากส่วนใหญ่
แกลบจะถูกนาํมาใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิง เน่ืองจากมีค่าความร้อนสูงเฉล่ีย 3,880 กิโลแคลอร่ี/
กิโลกรัม ซ่ึงใกล้เคียงกับฟืน (ค่าความร้อนเฉล่ีย 4,475 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม) เถ้าแกลบซ่ึงเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการเผาแกลบมีคุณสมบติัท่ีน่าสนใจหลายอย่าง เช่น ความพรุนสูง มีนํ้ าหนกัเบา      
มีพื้นท่ีผวิมากจึงมีคุณสมบติัเป็นตวัดูดซบัท่ีดี นอกจากน้ีเถา้แกลบยงัเป็นฉนวนความร้อนท่ีดีและมีจุด
หลอมเหลวสูง จากคุณสมบติัดงักล่าว ทาํใหเ้ถา้แกลบถูกนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ [7], [27] 
 2.2.1 องคป์ระกอบทางเคมีของเถา้แกลบ 
  องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบแสดงในตารางท่ี 2.1 ซ่ึงพบว่าเถา้แกลบมี SiO2   
สูงมาก ถึงประมาณร้อยละ 90 [28], [29] ทาํนองเดียวกนั บุรฉตรั [30] ,[31] และ สาโรจน์ [32] พบวา่
เถา้แกลบท่ีเผาในประเทศไทยมี SiO2 อยูร้่อยละ 92.28, 95.36 และ 91.84 ตามลาํดบัส่วนท่ีเหลือเป็น
ออกไซดขอ์งโซเดียม โปรแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็กฟอสฟอรัส และซลัเฟอร์ และค่า การ
สูญเสียนํ้ าหนกัเน่ืองจากการเผา (Loss On Ignition หรือ LOI) ซ่ึงตามปกติมี LOI อยูป่ระมาณร้อยละ    
2 - 5 อุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาแกลบมีผลต่อค่า LOI เพราะการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์จะทาํให้เถา้แกลบมี 
LOI สูงข้ึน LOI ท่ีอยู่ในเถ้าแกลบส่วนใหญ่จะเป็นธาตุถ่านดูดนํ้ าสูง และถ้ามีจาํนวนมากจะทาํให้
กาํลงัของคอนกรีตลดลงได ้
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ตารางที ่2.1 องคป์ระกอบทางเคมีของเถา้แกลบ [28], [29]  

สารประกอบ  เถ้าแกลบ [28]     เถ้าแกลบเทาขาว [29]       เถ้าแกลบด าโรงสี [29] 
       (ร้อยละ)     (ร้อยละ)      (ร้อยละ) 
      SiO2                86.9 - 97.3      88.33        89.95 
      K2O         0.6 - 2.5       2.76          1.49 
      Na2O         0 - 1.5       0.15              0.07 
      CaO       0.2 - 1.5       0.52            0.5 
      MgO  0.12 - 1.96       0.28          0.23 
      Fe2O3         0 - 0.6       3.37          1.89 
      P2O5           0.2 - 2.9        NA           NA 
      SO3       0.1 - 1.1       0.12          0.02 
     Cl         0 - 0.4        NA           NA 
     AI2O3            NA       0.48          0.54 
     LOI             NA       3.71            4.7 
 
 2.2.2 แกลบ  
  เป็นวสัดุเหลือทิ้งท่ีไดจ้ากกระบวนการสีขา้วเปลือกซ่ึงทาํให้เกิดเศษของเปลือกขา้ว
ออกมา มีลกัษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีนํ้าตาลแดงข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุขา้ว ดงัภาพท่ี 2.2  แกลบ
ประกอบดว้ยสารอินทรีย ์และซิลิกา ปริมาณสารอินทรียจ์ะประกอบดว้ยธาตุคาร์บอนประมาณร้อยละ 
51 ออกซิเจนร้อยละ 42 ส่วนท่ีเหลือจะเป็นไฮโดรเจน และไนโตรเจน ส่วนซิลิกาจะพบมากบริเวณผิว
นอกของแกลบจึงทาํใหแ้กลบมีความแขง็สูงสามารถนาํมาใชเ้ป็นวสัดุขดัผวิได ้
 

 
ภาพที ่2.2 แกลบ  
ทีม่า : [27] 
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แกลบท่ีไดจ้ากการสีขา้วเปลือกจะมีประมาณร้อย 22 - 25 โดยนํ้าหนกัจากเมล็ดขา้วเปลือก ทาํ
ใหก้ารสีขา้วเปลือกแต่ละคร้ังจะเกิดแกลบจาํนวนมาก ซ่ึงปัจจุบนัมีการนาํแกลบมาใชป้ระโยชน์อยา่ง
กวา้งขวา้งในหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

2.2.2.1 เป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ในภาคครัวเรือน เช่น เช้ือเพลิงในเตาประหยดัพลงังาน
เช้ือเพลิงอดัแท่ง โดยแกลบ 1 กิโลกรัม สามารถให้พลงังานจากการเผาไหม้สูงถึง 3800 กิโลแคลอร่ี/
กิโลกรัม ซ่ึงใกลเ้คียงกบัไม ้และถ่านไมท่ี้ 4000-5000 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม  จึงสามารถนาํมาทดแทน
เช้ือเพลิงจากไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.2.2.2 เป็นเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล 
เช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองจักรไอนํ้ าของโรงสีข้าว เช้ือเพลิงโรงงานเคร่ืองป้ันดินเผา โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต ์เป็นตน้ 
  2.2.2.3 ใชเ้ป็นวสัดุขดัผวิทั้งในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม 
  2.2.2.4 ใช้ในการเผาถ่านเพื่อลด และควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมสําหรับการเผา
ถ่าน ป้องการการลุกไหมเ้ป็นเปลวไฟ 
  2.2.2.5 เป็นส่วนผสมของวสัดุก่อสร้าง เช่น อิฐบล็อก อิฐมอญ รวมถึงผสมดินเหนียว
สาํหรับงานก่อต่างๆ 
  2.2.2.6 ใชใ้นการปรับปรุงดินในหลายดา้น อาทิ การปรับปรุงดินเค็ม การเพิ่มความ
ร่วนซุยของดิน การเพิ่มอินทรียว์ตัถุ และแร่ธาตุอาหารในดิน เป็นตน้ 
  2.2.2.7 การใชป้ระโยชน์ในฟาร์มเล้ียงสัตว ์เช่น ใชร้องพื้นสาํหรับฟาร์มไก่หรือสุกร 
  2.2.2.8 ใชท้าํฉนวนเทคลุมกอ้นนํ้าแขง็ป้องกนันํ้าแขง็ละลาย 
 2.2.3 เถา้แกลบ 
  ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการเผาไหมข้องแกลบมีลกัษณะหลายสีข้ึนอยูก่บักระบวนการเผา 
แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
  2.2.3.1 เถา้แกลบเทา เป็นข้ีเถา้แกลบท่ีมีลกัษณะสีเทา เน้ือเถา้แกลบแข็ง และคงรูป
มากกว่าแกลบชนิดอ่ืน ดงัภาพท่ี 2.3 แต่จะแตกละเอียดหากไดรั้บแรงกดบีบ เป็นแกลบท่ีไดจ้ากการ
เผาท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 600 องศาเซลเซียส ในสภาวะท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอทาํให้การเผาไหมไ้ม่
สมบูรณ์ ขณะเผาไหมจ้ะไม่เกิดเปลวไฟ 
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ภาพที ่2.3 เถา้แกลบเทา   
ทีม่า : [27] 
 
  2.2.3.2 เถ้าแกลบดาํ เป็นเถ้าแกลบท่ีมีลกัษณะสีดาํ เน้ือเถ้ามีการคงรูปของแกลบ

บางส่วน เน้ือแกลบแข็งและเปราะง่ายกวา่แกลบสีเทา ดงัภาพท่ี 2.4 แต่จะแตกละเอียดหากไดรั้บแรง

กดบีบ เป็นแกลบท่ีไดจ้ากการเผาอย่างต่อเน่ืองท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียส ในสภาวะท่ีมี

ออกซิเจนไม่เพียงพอทาํใหก้ารเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ โดยไม่เกิดเปลวไฟขณะเผาไหม ้

  
ภาพที ่2.4 เถา้แกลบดาํ  
ทีม่า : [27] 
 
  2.2.3.3 เถ้าแกลบขาว เป็นเถา้แกลบท่ีมีลกัษณะสีขาว เน้ือเถา้แกลบแตกหักเป็นผง

ขนาดเล็ก เป็นแกลบท่ีไดจ้ากการเผาอยา่งต่อเน่ืองท่ีอุณหภูมิสูง ภายใตส้ภาวะออกซิเจนท่ีมีเกินพอทาํ

ให้เกิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ ดงัภาพท่ี 2.5 โดยส่วนมากมกัจะเกิดเปลวไฟขณะเผาไหมห้ากเผาในท่ี

โล่งท่ีมีอากาศกระจายสู่พื้นผวิขณะเผาไหมท่ี้เพียงพอ นอกจากการเผาท่ีอุณหภูมิสูงแลว้ยงัสามารถเผา
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ไดจ้ากแกลบดาํท่ีอุณหภูมิตํ่าอย่างต่อเน่ืองไดอี้กวิธี แกลบชนิดน้ีสามารถนาํไปใช้ประโยชน์มากใน

อุตสาหกรรมเน่ืองจากองคป์ระกอบส่วนมากจะเป็นซิลิกา  

  
ภาพที ่2.5 เถา้แกลบขาว  
ทีม่า : [27] 

 
 เม่ือแกลบเผาไหม้จะทาํให้เกิดเถ้าร้อยละ 13-30 ท่ีประกอบด้วยซิลิกาไดออกไซด์ (SiO2) 
ประมาณร้อยละ 85-97 ส่วนอ่ืนจะประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ เช่น K2O ร้อยละ 2.3, MgO ร้อยละ 0.5, 
Al2O ร้อยละ 0.4, CaO ร้อยละ 0.4, Fe2O3 ร้อยละ 0.2 และ Na2O ร้อยละ 0.1 [27] 
 2.2.4 วธีิการเผาแกลบดาํ 
  2.2.4.1 ขุดหลุมเป็นส่ีเหล่ียมจตุรัสเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 เมตรสูง 50 เซนติเมตร ตาม
ปริมาณการเผา หรืออาจก่ออิฐข้ึนสูงลอ้มรอบ 

2.2.4.2 ตั้งฐานก่อกองไฟตรงกลางจนไฟลุกไหมเ้ป็นถ่านแดง 
  2.2.4.3 นาํถงันํ้ามนัเจาะกน้ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือท่อโลหะวางครอบกองไฟ 
  2.2.4.4 นาํแกลบเทกองรอบถงัหรือท่อโลหะท่ีครอบกองไฟใหท้่วมสูงตามระดบับ่อ 
  2.2.4.5 หลงัจากปฏิบติัตามวิธีขา้งตน้ แกลบจะเร่ิมเผาไหมอ้ย่างช้าโดยไม่ลุกเป็น
เปลวไฟจนแกลบบริเวณดา้นนอกมีลกัษณะไหมด้าํทั้งหมด 
  2.2.4.6 ทาํการเกล่ีย และฉีดพรมดว้ยนํ้าจนไฟดบัสนิท และแกลบเยน็ตวั 
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ภาพที ่2.6 การเผาแกลบ  
ทีม่า : [27] 
  ทั้งน้ี ขณะเผาควรระวงัในเร่ืองเปลวไฟท่ีอาจเกิดข้ึน เพราะหากเกิดเปลวไฟจะทาํให้
แกลบเผาไหมส้มบูรณ์กลายเป็นเถา้ขาว ดงัภาพท่ี 2.6  
  สําหรับการเผาแกลบขาวอาจใชว้ิธีในลกัษณะเตาในลกัษณะเดียวกนั แต่อาจตอ้งต่อ
ท่อเพื่อใหอ้ากาศหรือคอยเกล่ียใหแ้กลบมีการลุกไหมอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 2.2.5 ประโยชน์ของเถา้แกลบ 
  2.2.5.1 เถา้แกลบดาํ 
   1) นาํมาเป็นวสัดุปรับปรุงดินเพื่อช่วยเพิ่มความร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุ ดินอุม้นํ้ า
ไดดี้ รวมดึงนิยมนาํมาเป็นวสัดุปลูกผสมกบัดินสาํหรับการปลูกพืชในกระถาง 
   2) ใช้เป็นตวัดูดซับในกระบวนการบาํบดันํ้ าเสีย บาํบดัก๊าซพิษสําหรับดูด
ซบัสารมลพิษต่างๆ หรือท่ีเรียกวา่ถ่านกมัมนัต ์
   2.2.5.2 เถา้แกลบเทา 
   นิยมนาํมาเป็นวสัดุปรับปรุงดิน และผสมดินเป็นวสัดุปลูกสําหรับการปลูก
พืชในกระถาง 
  2.2.5.3 เถา้แกลบขาว 
   1) ใชเ้ป็นวตัถุดิบการการผลิตซิลิกา 
   2) ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตแกว้ ผลิตภณัฑจ์ากแกว้ 
   3) ใช้เป็นส่วนผสมของอิฐก่อสร้าง เน่ืองจากสามารถทนต่อความร้อนไดดี้
มากกวา่ 1,000 องศาเซลเซียส 
   4) ใชเ้ป็นส่วนผสมของการผลิตปูนซีเมนต ์
   5) ใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน [27] 
 งานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกเถา้แกลบเทาขาวใชเ้ป็นส่วนผสมหลกัของดินป้ัน 
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2.3 งานประดิษฐ์ 
 งานประดิษฐ์เป็นงานท่ีใชฝี้มือ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและท่ีสําคญัคือการนาํวสัดุมา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์จะช่วยทาํให้งานประดิษฐ์มีคุณค่าและราคายิ่งข้ึนการสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ให้
ประสบความสําเร็จ ผูป้ระดิษฐ์ตอ้งมีใจรักในงาน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีความอดทน 
ทดลองฝึกและฝึกปฏิบติัจนเกิดความชาํนาญสามารถประยุกต ์ดดัแปลง สร้างสรรคง์านประดิษฐ์ใหม่ 
ให้สอดคลอ้งกบัวสัดุและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั นอกจากน้ีผูป้ระดิษฐ์ยงัตอ้งมีความรู้
ในเร่ืองศิลปะ หลกัการออกแบบ บรรจุภณัฑ์ การคาํนวณตน้ทุน กาํหนดราคาขายและการจดัจาํหน่าย 
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่งานประดิษฐน์ั้น 
  2.3.1 ความเป็นมาและประวติังานประดิษฐ์ 
  2.3.1.1 ความเป็นมางานประดิษฐ ์ 
   ส่ิงประดิษฐ์ เ กิดข้ึนเพราะมนุษย์เ ป็นผู ้ส ร้าง  ผู ้พ ัฒนา  ปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลง ผลงานดว้ยความคิดสร้างสรรคท่ี์มีอยูใ่นแต่ละบุคคล เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์ ตลอดจนทกัษะ ความชํานาญ ให้ออกมาเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์สวยงาม โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการสร้างส่ิงประดิษฐเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นความสวยงามประโยชน์ใชส้อย 
งานประดิษฐมี์ความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของคนไทยตั้งแต่สมยัโบราณเก่ียวขอ้งกบั
ขนมธรรมเนียม และประเพณีทางศาสนา 
  2.3.1.2 ประวติังานประดิษฐ ์
   งานประดิษฐ์ คือ กิจกรรมท่ีจดัทาํข้ึน คิดทาํข้ึนหรือสร้างข้ึนให้มีลกัษณะ
เหมือนของจริง ซ่ึงมนุษยน์ั้นคงมีการประดิษฐ์มาอยา่งชา้นาน ก็มีความเป็นไปไดว้า่งานประดิษฐ์อาจ
มาจาก มนุษยส์มยัดึกดาํบรรพก์็เป็นได ้เพราะว่ามนุษยย์ุคหินในสมยันั้นก็มีการประดิษฐ์อาวุธจาก
กอ้นหิน จึงบอกไดว้า่คนเราก็มีการประดิษฐม์าตั้งแต่โบราณกาลแลว้เป็นตน้มา [33], [34] 
   งานประดิษฐ์ จึงวิวฒันาการมาอย่างเร่ือยๆสืบทอดต่อกนัมาว่ามนุษย์ยุค
ต่อมาคือมนุษยย์ุคสําริดก็มีงานการประดิษฐ์เหล็กมาทาํเป็นอาวุธ โดยอาวุธนั้นคือส่ิงท่ีมีความแหลม
คมมากและเหมาะสมกบัการล่าสัตวใ์นยุคสมยันั้นก็คือ มีด หรือ ดาบ นอกจากการวิวฒันาการขา้งตน้
แล้วนั้นยงัมีวิวฒันาการเป็นส่ิงต่างๆรอบๆตวัเราไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรทศัน์และอ่ืนๆ อีก
มากมายก็ต่างล้วนเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีต่างเกิดข้ึนเพราะมนุษย์เป็นผูผ้ลิตคิดค้นและวิจยัเองทั้งนั้ น      
ต่อมาเม่ือนักวิชาการค้นพบว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างส่ิงของต่างๆจึงได้มีการ
ประชุมร่วมทาํการวิจยัและขอยื่นคาํเสนอวา่ การประดิษฐ์เป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษาตั้งแต่วนันั้น
จนถึงวนัน้ีก็การมีวิชางานประดิษฐ์บรรจุในหลักสูตรเรียนกันอย่างสนุกสนานเพราะเป็นวิชาท่ี
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สนุกสนานคลายความเครียด ทาํให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความคิดสร้างสรรค์มากมายและทาํให้
ปัจจุบนัเกิดส่ิงประดิษฐม์าใชก้นัอยา่งมาก 
 2.3.2 ความหมายและความสาํคญังานประดิษฐ์ 
  2.3.2.1 ความหมายของงานประดิษฐ ์
   งานท่ีเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษยส์ร้างหรือประดิษฐ์ข้ึน 
การนาํเอาวสัดุต่างๆมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านต่างๆเช่น ของเล่น ของใช ้   
ของตกแต่งท่ีคิดทาํข้ึนใหเ้หมือนของจริง เช่น ดอกไมป้ระดิษฐ ์และท่ีคิดทาํข้ึนไม่เหมือนของจริง เช่น 
ลายประดิษฐ ์
  2.3.2.2 ความสาํคญังานประดิษฐ ์
   งานประดิษฐ์ คือ งานท่ีไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองจกัรในการสร้างช้ินงาน แต่ใชส้มอง
กบั 2 มือ เป็นผลงานท่ีตอ้งใช้ความอดทน ความรักในงาน ความคิดท่ีสร้างสรรค์ จินตนาการ ความ
ละเอียดและท่ีสาํคญั คือความท่ีมีคุณค่าทางจิตใจของผูส้ร้างงานประดิษฐ ์ความสาํคญังานประดิษฐ์ ได้
สร้างคุณค่าดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี งานประดิษฐ์บางช้ินสามารถสร้างช่ือเสียงให้กบับุคคลและประเทศชาติ
ได ้ 
 2.3.3 ลกัษณะของงานประดิษฐ ์
  2.3.3.1 งานประดิษฐ์ทัว่ไป เป็นงานท่ีบุคคลสร้างข้ึนมาจากความคิดของตนเองโดย
การเรียนรู้จากส่ิงรอบๆตวั นาํมาดดัแปลงหรือเรียนรู้จากตาํรา เช่น การประดิษฐ์ของใช้วสัดุ การ
ประดิษฐด์อกไม ้
  2.3.3.2 งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นงานท่ีได้รับการสืบทอดมาจาก   
บรรพบุรุษ เช่น 
   1) งานป้ัน เป็นงานประดิษฐ์ด้วยฝีมือ ทาํจากวสัดุได้หลายชนิด เช่น ดิน
เหนียว ดินสังเคราะห์แป้งขนมปัง แป้งขา้วเหนียว ไดแ้ก่ งานป้ันดินเผา งานป้ันตุ๊กตาชาววงั งานป้ัน
ดอกไม ้งานป้ันอาหารไทย เป็นตน้ 
   2) งานแกะสลกั เป็นงานแกะสลกัลวดลายบนวสัดุต่างๆเช่น ไม/้ผกั และ
ผลไม ้วสัดุเน้ืออ่อนต่างๆ ไดแ้ก่ การแกะสลกัไมเ้ป็นบานประตู แกะสลกัผกัสดและผลไม ้เป็นดอกไม ้
ภาชนะหรือสัตวต์กแต่งอาหาร 
   3) งานจักสาน เป็นงานประดิษฐ์ ท่ีมนุษย์คิดวิธีต่างๆข้ึนมาเพื่อสร้าง
เคร่ืองมือสอดขดัและสานของวสัดุท่ีเป็นเส้นวสัดุท่ีนาํมาสาน เช่น ไมไ้ผ ่หวาย ไดแ้ก่ กระบุง ตะกร้า 
หมวก งอบ ปลาตะเพียน เป็นตน้ 
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   4) งานเย็บ เป็นงานประดิษฐ์ท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของไทย ว ัสดุท่ีนํามา
ประดิษฐโ์ดยใชก้ารเยบ็ เช่นผา้ ใบตอง ไดแ้ก่ กระทงใบตอง ถาดใบตอง การประดิษฐ์หมอนอิง ตุ๊กตา
ผา้ เป็นตน้ 
   5) งานปัก เป็นงานประดิษฐท่ี์ใชค้วามประณีตละเอียด ในการประดิษฐ์ โดย
มกันิยมนาํวสัดุต่างๆมาปักบนผา้ ไดแ้ก่ การปักด้ิน การปักลูกปัด การปักเล่ือม เป็นตน้ 
   6) งานร้อย เป็นงานประดิษฐ์ท่ีนาํวสัดุ เช่น ดอกไมใ้บไมห้รือวสัดุอ่ืนมา
เรียงร้อยใหเ้ป็นช้ินงานไดแ้ก่ การร้อยมาลยัแบบต่างๆ การร้อยตาข่าย การร้อยอุบะ การร้อยลูกปัดเป็น
เคร่ืองแขวนไทย เป็นตน้ 
 2.3.4 ประเภทของงานประดิษฐ ์
  ประเภทงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ต่างๆ สามารถเลือกทาํไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละ
ประโยชน์ใชส้อย จึงไดแ้บ่งประเภทของงานประดิษฐต์าม ดงัน้ี 
  2.3.4.1 งานประดิษฐ์ของประดบัตกแต่ง เป็นงานประเภทเคร่ืองตกแต่ง ทาํข้ึนเพื่อ
ความสวยงามและเป็นส่วนประดบัใชใ้นบา้นเรือนหรือนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดา้นการใชส้อย เช่น 
กรอบรูป โคมไฟ เป็นตน้ อาจเป็นการประดิษฐ์ช้ินงานข้ึนมาใหม่หรือตกแต่งช้ินงานท่ีมีอยู่ให้เกิด
ความสวยงามยิง่ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปใชป้ระดบัตกแต่ง ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงให้มีสภาพดีข้ึนหรือ
สวยงามข้ึน การประดิษฐ์ของประดบัตกแต่งของไทย มีมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ เช่น การประดิษฐ์
พวงมาลัยคล้องคอ การประดิษฐ์เคร่ืองแขวนตกแต่งเพดาน หน้าต่าง หรือช่องลมเคร่ืองประดับ
ประเภทเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง เช่น สร้อยคอ กาํไล แหวน เป็นตน้ 
  2.3.4.2 งานประดิษฐ์ของใช้ เป็นช้ินงานท่ีทาํข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกสบาย เป็น
เคร่ืองทุ่นแรงในการดาํเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพ เช่น แจกนั กระด้ง กระจาด ตะกร้า และเข่ง      
เป็นตน้ ซ่ึงการประดิษฐ์ของใช้น้ีมีมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
สะทอ้นให้เห็นวิถีของสังคมไทยในสมยัปัจจุบนัหลายตาํบล หลายหมู่บา้น ไดพ้ฒันากนัอยา่งจริงจงั 
จึงสามารถยดึเป็นอาชีพ ซ่ึงใชว้สัดุทอ้งถ่ินนั้นๆจากวสัดุธรรมชาติหรือนาํวสัดุหลายชนิดมาประกอบ
กนั 
  2.3.4.3 งานประดิษฐ์ของเล่น ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนจากผูใ้หญ่มาสู่
ลูกหลานในบ้าน เช่นการประดิษฐ์ตุ๊กตา ว่าว เป็นต้น เพื่อให้เด็กนําช้ินงานไปทาํกิจกรรมหรือ
ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ของเล่นเด็กในสมยัก่อนจะประดิษฐ์จากวสัดุท่ีมีอยูใ่กลต้วัหรือ
วสัดุจากธรรมชาติ เช่น มา้กา้นกลว้ย ทาํจากกา้นกลว้ยปลาตะเพียนทาํจากใบลาน เป็นตน้ 
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  2.3.4.4 งานประดิษฐ์ของใช้ในงานพิธี การประดิษฐ์ในงานพิธีทาํข้ึนเพื่อใช้ในพิธี
ทางศาสนา ในช่วงโอกาสต่างๆ และงานประเพณี เช่น งานลอยกระทง งานเข้าพรรษา การร้อย
พวงมาลยัใชใ้นงานแต่งงานเป็นตน้ [34] 
 2.3.5 ความสาํคญังานประดิษฐ ์
  2.3.5.1 ฝึกใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ และพฒันา
งานประดิษฐเ์ดิมใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เพิ่มมากข้ึน 
  2.3.5.2 งานประดิษฐท่ี์ใชว้สัดุต่างๆ ท่ีนาํมาประกอบเป็นช้ินงานสามารถท่ีจะใชว้สัดุ
อยา่งอ่ืนทดแทนกนัได ้และสามารถนาํวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
  2.3.5.3 ฝึกให้รู้จกัวางแผน ในการทาํงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนในการปฎิบติังาน
เป็นการสร้างระเบียบวนิยัใหรู้้จกัทาํงานและมีนิสัยรักการทาํงานในงานประดิษฐ์ 
  2.3.5.4 ให้นกัเรียนรู้จกัใชแ้ละดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานประดิษฐ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของงานประดิษฐ ์
  2.3.5.5 ฝึกให้ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์สามารถไดอ้ยา่งมีสมาธิและมีความสุขใน
การสร้างสรรคช้ิ์นงานประดิษฐข์องตนเอง 
  2.3.5.6 ฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัดสามารถนําส่ิงของท่ีเหลือใช้มาทําให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุดโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการลงทุนมากนกั 
  2.3.5.7 เป็นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ินให้มีการสืบทอดและพฒันา
ต่อไปจากภูมิปัญญาเดิมสู่การเรียนรู้ท่ีเป็นองคร์วมและเป็นผลงานของคนไทย 
  2.3.5.8 สามารถเพิ่มรายไดแ้ละสร้างอาชีพไดใ้นอนาคต 
  2.3.5.9 เกิดความภูมิใจในช้ินงานของตนเองในระดบัหน่ึง [34] 
 2.3.6 ประโยชน์ของงานประดิษฐ ์
  2.3.6.1 ประหยดัค่าใชจ่้ายหากสามารถประดิษฐช้ิ์นงานตามความตอ้งการได ้ 
  2.3.6.2 ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และไดส้ร้างงานท่ีมีคุณภาพ  
  2.3.6.3 ความเพลิดเพลินทาํให้จิตใจจดจ่อต่อช้ินงานท่ีทาํและมีสมาธิท่ีดีต่อการ
ทาํงานสามารถลดความเครียดได ้
  2.3.6.4 เพิ่มคุณค่าของวสัดุ เช่น เศษวสัดุ วสัดุทอ้งถ่ินและอ่ืนๆ ทาํให้มีมูลค่าและ
ประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน 
  2.3.6.5 สร้างความแปลกใหม่จากท่ีมีอยู่เดิม ทาํให้ไม่ซํ้ าแบบเดิมมีการปรับปรุงและ
ดดัแปลงใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน 
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  2.3.6.6 ช้ินงานตรงตามความตอ้งการเพราะเป็นผูผ้ลิตด้วยตนเองและสามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งถูกวธีิและถูกตอ้ง 
  2.3.6.7 เป็นของกาํนลัแก่ผูอ่ื้น ทาํใหเ้ห็นคุณค่าทางจิตใจทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ 
  2.3.6.8 อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย เช่น มาลยั กระทงใบตอง แกะสลกัผกัและผลไม ้
เคร่ืองแขวนและอ่ืนๆ เป็นตน้ 
  2.3.6.9 เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัว ทาํใหค้วามเป็นอยูดี่ข้ึนและตอบสนอง
ความตอ้งการของชีวติไดม้ากข้ึน 
  2.3.6.10 เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ท่ีประดิษฐ์ช้ินงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สวยงาม 
เป็นท่ีช่ืนชอบและสนใจแก่ผูพ้บเห็น [35] 
 

2.4  การพฒันาผลติภัณฑ์ (Product Development) 
 การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการขายสินคา้ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเพราะผูซ้ื้อ
มกัจะไม่ชอบความจาํเจ การพฒันาคุณภาพสินคา้หัตถกรรมแต่ละชนิดยอ่มจะมีความแตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะเฉพาะตวัสินคา้ เช่น สินคา้ท่ีมีประโยชน์ทางดา้นการใช้สอย นอกจากจะตอ้งมีรูปแบบ
ใหม่สวยงามแลว้ จะตอ้งมีความคงทนดว้ยส่วนสินคา้ท่ีเป็นของท่ีระลึกก็จะตอ้งเนน้ถึงวสัดุใชส้อยใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆให้เห็นถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อความประณีต พิถีพิถนัในการผลิต 
ส่วนสินคา้ประเภทท่ีใช้ในดา้นการตกแต่งและเคร่ืองประดบัชนิดต่างๆ จะตอ้งเน้นทั้งในดา้นความ
งดงามของศิลปะและรูปแบบ ซ่ึงจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามสมยันิยม นอกจากการพฒันารูปแบบให้มี
ความแปลกใหม่แล้วส่ิงท่ีควรทาํอย่างยิ่งคือ การนาํเอาเทคนิคการผลิตสมยัใหม่รวมทั้งเคร่ืองมือ
สมยัใหม่เขา้มาช่วยเพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพดีและตน้ทุนการผลิตท่ีไม่สูงจนเกินไป [36] 
 2.4.1 ความสาํคญัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสําคัญและความจํา เ ป็นอย่างยิ่ งต้องใช้ความรู้
ความสามารถในหลายสาขาวิชามาประกอบกัน เพื่อร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงหมายถึงการพิจารณาในตัวสินค้าผลิตภัณฑ์เอง ทั้ งในแง่ความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์นั้นๆความตอ้งการของผูใ้ช้หรือผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์นั้นๆ
ตลอดจนความเป็นไปไดข้องผูป้ระกอบอุตสาหกรรมนั้นๆส่วนมากจะมีการนาํสถิติไปใชข้ึ้นตอนของ
การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในแต่ละขั้นตอนว่าจะเลือกอะไรมาทาํการพฒันา
ต่อในขั้นตอนไป [36] 
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 2.4.2 การทดสอบผลิตภณัฑ ์(Product testing) 
  ในขั้นตอนน้ีเป็นการทดสอบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงการทดสอบบางอยา่งอาจจะทีบางส่วนซํ้ า
กบัในขั้นตอนการพฒันาตน้แบบ ซ่ึงตอ้งมีการประเมินค่าตวัแปรตามต่างๆ เพื่อใช้ในการตดัสินใจ
อย่างไรก็ตามการทดสอบต่างๆนั้นเร่ืองการทดสอบอายุการเก็บจะตอ้งมีเทคนิคต่างๆประกอบการ
วเิคราะห์มากท่ีสุดสามารถ ทดสอบได ้2 วธีิ คือ 
  2.4.2.1 Objective Measurement โดยการวดัค่าทางกายภาพ การวดัค่าทางเคมีและการ
วดัค่าทางจุลินทรียซ่ึ์งเป็นการวดัค่าทางตรงโดยใช้เคร่ืองมือให้ผลออกมาเป็นตวัเลขเพื่อใช้ในการ
วเิคราะห์ต่อไป  
  ผูว้จิยัวดัค่าระดบัสีของดินป้ันเถา้แกลบดว้ยระบบ Color Reader CR-10 ดงัภาพท่ี 2.7 
เพื่อหาค่าระดบัสีท่ีเหมาะสมสาํหรับการป้ันภาพนูนตํ่าจากดินเถา้แกลบ 
 

 
 

ภาพที ่2.7 เคร่ือง Color Reader CR-10 
 
  2.4.2.2 Subjective Measurement ซ่ึงเป็นการวดัค่าทางออ้มโดยใชม้นุษยเ์ป็นผูท้าํการ
วดั โดยการวดัค่าทางประสาทสัมผสัซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการกาํหนดตวัแปรตน้และตวัแปรตามให้
สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษา เช่น ถา้เราตอ้งการทดสอบอายกุารเก็บจะตอ้งใชส้ถิติการวิเคราะห์
การถดถอย [36] 
 ผูว้ิจยัวดัค่าทางออ้มจากการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จาก
ดินป้ันเถา้แกลบ 
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2.5 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้บริโภค 
   ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี [37] 
ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจ 
 ดิเรก [38] กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีทาํของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวกความสุขของบุคคลอนัเกิด
จากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ทาํให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความ
มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและมีกาํลงัใจ มีความผูกพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ของงานท่ีทาํ และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานส่งผลต่อถึง
ความกา้วหนา้และความสาํเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 
 วรุิฬ [39] กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่
กบัแต่ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและ
ไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจ
เป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือ
นอ้ย  

ฉตัรชยั [40] กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
หรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง
หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
 กิตติมา [41] กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบ
และส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆเม่ือไดรั้บการตอบสนอง 
 กาญจนา [42] กล่าวว่าความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น
นามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของ
บุคคลจึงจะทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความ
พึงพอใจในงานนั้น  
 นภารัตน์ [43] กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุข    
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้น โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ 
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 เทพพนม [44] กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะท่ีมีอารมณ์ใน
ทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง ส่ิงท่ีขาดหายไประหวา่งการเสนอ
ใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้
 สง่า [45] กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลสําเร็จตามความมุ่ง
หมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์
 จากการตรวจเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดี
ของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 
ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
 2.5.1 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ประกายดาว [46] ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะทาํใหเ้กิดความสุขความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวก
อ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถทาํให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึน
ได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคล
มากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ  

วชิยั [47] กล่าววา่แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์
กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษย์
ไม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 
           พิทกัษ์ [48] กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิง
กระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทาง
ของผลการประเมินวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิง
เร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้  
    สุเทพ [49] ไดส้รุปวา่ ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา ผลประโยชน์ทางอุดมคติ 
และ ผลประโยชน์ทางสังคม  
   ปรียากร [50] ได้มีการสรุปว่าปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึง
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานนั้นมี 3 ประการ คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นงาน และ
ปัจจยัดา้นการจดัการ ร่วมงาน ความรับผิด การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร 
การนิเทศงานเป็นตน้ [51] 
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 2.5.2 การวดัความพึงพอใจ 
  ภณิดา [52] ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจนั้นสามารถทาํไดห้ลายวิธี คือ การใช้
แบบสอบถามโดยผูอ้อกแบบสอบถาม ตอ้งการความคิดเห็นลกัษณะกาํหนดคาํตอบให้เลือกหรือตอบ
คาํถามอิสระ ถามความพอใจในดา้นต่างๆท่ีตอ้งการขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งรูปแบบของแบบสอบถามจะ
ใช้มาตรวดัทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีคาํตอบท่ีแสดงถึงระดบัความรู้สึก 5 
คาํตอบ เช่น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด การสัมภาษณ์เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งออกไป
สอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการเตรียมแผนงานล่วงหนา้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด และ 
การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกจากการพูดจา กริยา 
ท่าทาง และสังเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน  
                 จากการศึกษาการวดัความพึงพอใจ สรุปไดว้า่การวดัความพึงพอใจเป็นการบอกถึง
ความชอบของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสามารถวดัไดห้ลายวธีิการสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม
ความคิดเห็น การใชแ้บบสาํรวจความรู้สึก [53] 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 นพดล [54] ไดท้าํการศึกษาการพฒันาเน้ือดินเซรามิกส์สําหรับเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นกุดนา
ขาม พบวา่โดยการหาอตัราส่วนผสมเน้ือดินป้ันจากตาราง สามเหล่ียมดา้นเท่า (Triaxial Diagram) ใช้
ดินจากแหล่งดินในทอ้งถ่ินไดแ้ก่ ดินศรีสงคราม อาํเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ดินหนองโดน 
อาํเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนครและดินป้ันของบริษทัคอมพาวด์เคลย์  ได้จาํนวน 36 ตวัอย่าง         
ผลการทดลองหาอตัราส่วนผสม ลกัษณะทางกายภาพ การหดตวั การดูดซึมนํ้ า ของเน้ือดิน  ก่อนเผา
และหลงัเผาท่ีอุณหภูมิ 800 และ 1,200 องศาเซลเซียส การทดลองการเขียนสีและการเคลือบดว้ยนํ้ า
เคลือบใส เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิเดชนั พบว่าเน้ือดินป้ันตวัอย่าง   
ท่ี 36 ท่ีมีอตัราส่วนผสมของดินศรีสงคราม ร้อยละ 80 ดินหนองโดน ร้อยละ 10 ดินคอมพาวด์เคลย ์   
ร้อยละ10 มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมสําหรับการทาํผลิตภณัฑ์เซรามิกส์ หลงัจากนั้นไดมี้การนาํเน้ือดิน
ตวัอย่างท่ี 36 ไปทาํการวิจยัหาอตัราส่วนผสมเพื่อให้ได้เน้ือดินป้ันท่ีใช้วตัถุดิบจากทอ้งถ่ินทั้งหมด  
โดยนาํดินทอ้งถ่ินอาํเภออากาศอาํนวยจากบริเวณท่ีพบกลุ่มเตาเผาโบราณลุ่มนํ้ าสงคราม ซ่ึงมีลกัษณะ
ทางกายภาพและปริมาณแร่ธาตุใกลเ้คียงกบัดินคอมพาวด์เคลยม์าใชเ้ป็นส่วนผสมแทนดินคอมพาวด์
เคลยไ์ดอ้ตัราส่วนผสมของเน้ือดินประกอบดว้ย ดินศรีสงคราม ร้อยละ 80 ดินหนองโดน ร้อยละ10  
ดินอากาศอาํนวย ร้อยละ 10 เน้ือดินท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีสามารถข้ึนรูปไดดี้ไม่ยุบตวั เม่ือเผาเคลือบท่ี
อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ด้วยเผาเตาแบบใช้แก๊สบรรยากาศแบบออกซิเดชนัพบว่าผลิตภณัฑ์
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สามารถทนความร้อนไดดี้ ไม่บิดเบ้ียว ไม่ยุบตวัและไม่มีตาํหนิ ผิวเคลือบเป็นมนัวาว แสดงให้เห็นถึง
คุณสมบติัท่ีดีของเน้ือดินป้ันจากท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เซรามิกส์
รูปแบบต่างๆตามกระบวนการผลิตของศูนยศิ์ลปะอาชีพบา้นกุดนาขามไดเ้หมาะสมดี  
 อภิรักษ ์[55] ไดท้าํการศึกษาการผลิตเช้ือเพลิงถ่านอดัแท่งจากชีวมวลโดยอาศยัเทคนิคเอ็กซ์
ทรูชัน่แบบอดัรีดเยน็และใชแ้ป้งเปียกเป็นตวัประสานวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัข้ีเถา้แกลบโดย
นาํมาผสมวตัถุดิบอ่ืนเพื่อผลิตเช้ือเพลิงอดัแท่งวตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่เถา้แกลบท่ีไดจ้าก
กระบวนการอบข้าวเปลือกในโรงสีข้าว โดยการนํามาบดผสมกับผงถ่านซังข้าวโพดและผงถ่าน
กะลามะพร้าว โดยมีสัดส่วนการผสมท่ี 30:70 40:60 และ 50:50 ตามลาํดบั ส่วนแป้งมนัจะมีสัดส่วน
การผสมต่อนํ้ าหนกัวตัถุดิบเท่ากบั 1:10 จากการศึกษาพบวา่ค่าความหนาแน่นและความดา้นทานแรง
กด จะแปรผนัตามสัดส่วนการผสมของผงซังขา้วโพดและผงกะลามะพร้าวแต่จะแตกต่างไม่มากนกั 
การทดสอบค่าความร้อนเช้ือเพลิงพบวา่โดยเฉล่ียมีค่าอู่ระหวา่ง 6,048 - 6,943 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัมซ่ึง
สูงกวา่ค่ามาตรฐานของผลิตภณัฑ์ชุมชนความช้ืนอยูใ่นระหวา่ง ร้อยละ 5.7 - 5.83 โดยนํ้ าหนกั อตัรา
การผลิตแท่งเช้ือเพลิงเฉล่ีย 2.5 กิโลแคลอร่ี ความหนาแน่นอยูใ่นช่วง 800 - 833 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม  
ค่าความตา้นทานแรงกดของแท่งเช้ือเพลิงจะอยูใ่นช่วง 1.07- 1.23 MPa ซ่ึงมีค่าสูงกวา่ค่าท่ียอมรับได้
ในเชิงพาณิชย ์จุดคุม้ทุนของการผลิตถ่านเช้ือเพลิงประมาณ 9,488 กิโลแคลอรร่ี จากการศึกษาพบวา่มี
ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชใ้นครัวเรือนหรือผลิตและจาํหน่ายในเชิงพาณิชย ์  
 สุภา [36] ได้ทาํการศึกษาการพฒันาเน้ือดินป้ันอิพ็อกซ่ีสําหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ ์          
มีวตัถุประสงค์เพื่อทดลองหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของเน้ือดินป้ันอิพ็อกซ่ีศึกษาคุณสมบติัทาง
กายภาพของเน้ือป้ันดินป้ันอิพ็อกซ่ีท่ีมีความเหมาะสมในงานประดิษฐ์และเพื่อนาํอตัราส่วนผสมท่ี
เหมาะสมไปข้ึนรูปผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์โดยใชว้ิธีการศึกษาแบบวิจยัเชิงทดลองและวิจยัเชิงสํารวจ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้ตวัอย่างดินป้ันอิพ็อกซ่ีทั้ง 5 สูตร ให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ดา้นงาน
ป้ัน ดินไทย ดินญ่ีปุ่น และดินประดิษฐ์ต่างๆจาํนวน 10 คน ทดลองป้ัน แล้วตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อดินป้ันอิพ็อกซ่ี ทั้ง 5 สูตร ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อดินป้ันอิพ็อกซ่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นเพศหญิง 
การศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้น
การป้ันดิน 1-5 ปี ร้อยละ 50 เป็นเจา้ของกิจการ มีรายไดต่้อเดือน 5,000 และตํ่ากวา่ ร้อยละ 40 มีรายได้
มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 30 ส่วนระดับความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อดินป้ันอิพ็อกซ่ี 
ผู ้เ ช่ี ย วชาญมีความพึงพ อใจโดยรวม ต่อสูตรดินป้ันอิพ็อก ซ่ี  สูตร ท่ี  3 ในระ ดับมาก ท่ี สุ ด                  
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( ̅=4.60)โดยร้อยละ 80 พึงพอใจในเร่ืองของสี ร้อยละ 70 พึงพอใจในเร่ืองของเน้ือดินและความ
ยดืหยุน่ ร้อยละ 50 พึงพอใจเร่ืองคุณภาพของดินและการนาํไปใชง้านไดจ้ริงจากนั้นนาํดินป้ันอิพอ็กซ่ี 
สูตรท่ี 3 ไปศึกษา โครงสร้างเน้ือดินดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ วดัสีดว้ยเคร่ืองการวดัสีระบบ Hunter lab 
scale และหาความช้ืนในดินป้ันดว้ยเคร่ือง อินฟาเรด มอยซ์เจอร์ เปรียบเทียบกบัดินป้ัน 3 ชนิด ท่ีนิยม
นาํมาป้ันผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์พบว่า ดินป้ันอิพ็อกซ่ีท่ีไดจ้ะมีความเหนียว ป้ันง่าย ข้ึนรูปทรงไดดี้ 
เน้ือดินมีความขาวเม่ือผสมสี เน้ือดินจะไม่ทาํให้สีแตกต่างไปจากสีท่ีผสมสามารถนาํมาประดิษฐ์เป็น
ผลิตภณัฑง์านประดิษฐไ์ด ้ซ่ึงจะมีความคงทนมากกวา่ดินป้ันงานประดิษฐช์นิดอ่ืน  

 ประดุจฤดี  [56], ฤดี [57] ไดท้าํการศึกษาปริมาณความช้ืนโดยวิธีการนาํวตัถุดิบมาชัง่นํ้ าหนกั 
บนัทึกเป็นนํ้ าหนกัก่อนอบ (กรัม) นาํวตัถุดิบไปอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง     
ชัง่นํ้าหนกัหลงัอบ (กรัม) คาํนวณตามสูตร ร้อยละของความช้ืน (%Moisture)  
  = (นํ้าหนกัก่อนอบ - นํ้าหนกัหลงัอบ) / นํ้าหนกัก่อนอบ x 100 
ค่าร้อยละความช้ืนของดินป้ัน   =  นํ้าหนกัของดินป้ันก่อนอบ – นํ้าหนกัของดินป้ันหลงัอบ  x 100 
            นํ้าหนกัของดินป้ันก่อนอบ 
 ปวีณา [58] ได้ทาํการศึกษาการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์โดยใช้ดอกไมดิ้นไทยและ     
ดินญ่ีปุ่นตกแต่งเพื่อสร้างรูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
รูปแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์โดยใช้ดอกไมดิ้นไทยและดินญ่ีปุ่นตกแต่ง ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย และผูส้นใจผลิตภณัฑ์การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์โดยใชด้อกไมดิ้นไทยและ
ดินญ่ีปุ่นตกแต่งเพื่อสร้างรูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคือ 
ผูผ้ลิตและจาํหน่ายจาํนวน 30 คน ผูท่ี้สนใจผลิตภณัฑ์จาํนวน 100 คน และผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกบั
การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์โดยใช้ดอกไม้ดินไทยและดินญ่ีปุ่นตกแต่งเพื่อสร้างรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ให้กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์จาํนวน 2 ขั้นตอน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัสรุปว่า ค่านิยมในการตดัสินใจซ้ือพบว่าส่วนมากคือ ผูห้ญิง
ค่านิยมการใช้สีกับผลิตภณัฑ์นั้ นพบว่า การใช้สีธรรมชาติของผลิตภณัฑ์ต้นแบบและสีจากการ
ประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีค่าเท่ากนัท่ี วตัถุดิบท่ีนาํมาใช้ในการสร้างสรรคก์ารออกแบบพบวา่ นิยมใช้
ดินไทยในการประดิษฐ์มากกว่า ความคิดเห็นของผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
ในเร่ือง การใชดิ้นในการผลิตรูปทรงผลิตภณัฑ์การป้ันผลิตภณัฑ์ความละเอียดผลิตภณัฑ์การใชสี้ของ
ผลิตภณัฑแ์ละความสวยงามของผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก ( ̅=4.1181) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
รูปแบบ ในเร่ืองขนาดหรือรูปทรงผลิตภณัฑ์ความละเอียดผลิตภณัฑ์สีของผลิตภณัฑ์ความสวยงาม
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ของผลิตภณัฑ์และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก ( ̅=4.4122) และความคิดเห็น
ของผูส้นใจผลิตภณัฑ์ความพึงพอใจในเร่ืองการใชดิ้นในการผลิตรูปทรงผลิตภณัฑ์การป้ันผลิตภณัฑ์
ความละเอียดผลิตภณัฑ์การใช้สีของผลิตภณัฑ์และความสวยงามของผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅=4.1016)  
 สนิท [59] ไดท้าํการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพของเน้ือดินป้ันสโตนแวร์โดยการข้ึนรูปดว้ย
วิธีการหล่อ สูตรส่วนผสมไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจากตารางสีเหล่ียมจาํนวน 41 สูตร จาก
วตัถุดิบ 4 ชนิด คือ ดินขาวระนอง ดินดาํแม่ทาน หินฟันมา้ และข้ีเถา้แกลบ เพื่อศึกษาคุณสมบติัทาง
กายภาพของเคลือบ สูตรส่วนผสมได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากตารางส่ี เหล่ียม            
จาํนวน 25 สูตร จากวตัถุดิบ 4 ชนิด คือ หินปูน ดินแม่ทาน หินฟันมา้ และข้ีเถา้แกลบ ทดลองเผาท่ี
อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดกัชนั ผลการวิจยัพบว่าเน้ือดินป้ันสูตรท่ี 26 มีคุณสมบติั
เหมาะสมในการผลิตเซรามิกส์ สูตรส่วนผสมมีดินขาวดินขาวร้อยละ 30 ดินดาํแม่ทานร้อยละ 30     
หินฟันมา้ร้อยละ 20 ข้ีเถา้แกลบร้อยละ 20 เน้ือดินป้ันสามารถข้ึนรูปดว้ยการหล่อไดดี้ ปริมาณนํ้ าท่ี
ผสมร้อยละ 50 ความหนืด 39 พอยส์ ความแข็งแรงก่อนเผาเฉล่ีย 2.36 กิโลกรัม ความแข็งแรงหลงัเผา
เฉล่ีย 133.58 กิโลกรัม ความหดตวัก่อนเผาเฉล่ียร้อยละ 1.86 ความหดตวัหลงัเผาเฉล่ียร้อยละ 14.23 
การดูดซึมนํ้าเฉล่ียร้อยละ 0.04 เน้ือดินป้ันมีสีเทาอ่อนและทนความร้อนอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส
บรรยากาศรีดกัชนได้ ผลการวิจยัพบว่าเคลือบสูตรท่ี 4 มี คุณสมบติัเหมาะสมกบัเน้ือดินป้ัน ในสูตร
ส่วนผสมมีหินปูนร้อยละ 30 ดินดาํแม่ทานร้อยละ 0 หินฟันมา้ร้อยละ 20 ข้ีเถา้แกลบร้อยละ 30 เคลือบ
สุกตวัสมบูรณ์ ผิวมนัแวว เคลือบไหลตวั 0.39 เซนติเมตร ผิวเคลือบรานและใส หลงัจากนั้นนาํมา
เคลือบสูตรท่ี 4 ผสมแบบเรียมคาร์บอเนตร้อยละ 8 ดีบุกออกไซด์ร้อยละ 3 เถ้ากระดูกร้อยละ 4 
ทองแดงออกไซดร้์อยละ 1 นาํไปเคลือบผลิตภณัฑผ์า่นการเผาเคลือบมีสีแดงปนชมพู  
 อภิรัติ [60] ไดท้าํการศึกษาการพฒันาแป้งป้ันจากเปลือกทุเรียนสําหรับผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก 
โดยทาํการศึกษาสูตรแป้งจากเปลือกทุเรียนท่ีเหมาะสม ทาํการประเมินและให้คะแนนความเหมาะสม
ของสูตรแป้งป้ันจากเปลือกทุเรียน 3 สูตร เปรียบเทียบกนั โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานประดิษฐ์ดอกไม้
และศิลปะประดิษฐ์ 5 ท่าน พบวา่มีค่าเฉล่ียดงัน้ี สูตร 13.92 (มาก) สูตรท่ี 2 4.12 (มาก) และสูตรท่ี 3 
4.14 (มาก) เห็นไดว้า่ผูเ้ช่ียวชาญให้การยอมรับแป้งป้ันจากเปลือกทุเรียน สูตรท่ี 3 ว่าเหมาะสมท่ีจะ
นาํไปใชใ้นการทาํผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกมากท่ีสุด จากนั้นจึงนาํแป้งป้ันจากเปลือกทุเรียนสูตรท่ีไดรั้บ
การยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญมากท่ีสุดไปทาํการศึกษาลกัษณะทางกายภาพดว้ยเคร่ืองวดัลกัษณะเน้ือ
สัมผสั (Texture Analyser) พบวา่มีค่าความยืดหยุน่ ค่าความแน่นเน้ือ และระยะยืดของแป้งป้ันเท่ากบั 
100.98±5.518g/sec 904.344 ±40.743 g at 50 strain และ 52.836mm±10.509 ตามลาํดบั  



 

 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจัยเร่ือง การพฒันาดินป้ันเถ้าแกลบส าหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ท าให้เกิดการ
เช่ือมโยงของผลิตภณัฑแ์ละวสัดุเหลือทิ้งอ่ืนๆน ามาพฒันาซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าให้กบัสินคา้อีกทั้งยงั
มีประโยชน์สูงสุดกบัชุมชนและผูว้จิยัไดส้ ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ดินป้ันเถา้
แกลบมีขั้นตอนและมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 

3.1 วธิีทีใ่ช้ศึกษาและวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาดินป้ันเถ้าแกลบส าหรับผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ โดยใช้วิธีวิจยัเชิง
ทดลองและวธีิวจิยัเชิงส ารวจ 
 3.1.1 ทดลองสูตรดินป้ันและคดัเลือกสูตรดินป้ัน 3 สูตร ดว้ยวธีิการสังเกตและสัมผสัเน้ือดิน  
 3.1.2 ทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบทั้ง 3 สูตร 
 3.1.3 ส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดินป้ันต่อดินป้ันเถา้แกลบจ านวน 3 สูตร 
 3.1.4 วเิคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดินป้ันต่อดินป้ันเถา้แกลบ 
 3.1.5 เลือกดินป้ันเถา้แกลบท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจจากผลการวเิคราะห์ 
 3.1.6 น าดินป้ันเถา้แกลบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเลือกมาป้ันภาพนูนต ่าและตุก๊ตา 
 3.1.7 ส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพนูนต ่าและตุก๊ตาจากดินป้ันเถา้แกลบ 
 3.1.8 วเิคราะห์อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
 

3.2 การศึกษาสูตรดินป้ันเถ้าแกลบทีเ่หมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ 
 การทดลองสูตรดินป้ันเถา้แกลบจ านวน 12 สูตรมีวสัดุอุปกรณ์ดงัน้ี 
 3.2.1 วสัดุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบไดแ้ก่  ดินขาว เถา้แกลบเทาขาว แป้งขา้วเหนียว 
วาสลีน ไมโครแวกซ์ สารกนับูด กาวลาเทก็ซ์ กาวน ้า และน ้ามนัมะกอกตามล าดบั ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1 วสัดุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบ (ก) ดินขาว (ข) เถา้แกลบ (ค) แป้งขา้วเหนียว 
     (ง) วาสลีน (จ) ไมโครแวก๊ซ์ (ฉ) สารกนับูด (ช) กาวลาเทก็ซ์ (ฌ) กาวน ้า (ญ) น ้ามนัมะกอก 
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3.2.2 อุปกรณ์ ส าหรับการทดลองส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบดงัน้ี 
  3.2.2.1 เคร่ืองชัง่  (Tanita Monitoring Your Health) ดงัภาพท่ี 3.2  
 

 
 

ภาพที ่3.2  เคร่ืองชัง่ยีห่อ้ TANITA รุ่น KD Serie 
  3.2.2.2 เคร่ืองผสมอาหาร (Electrolux Hand Mix EMX 2000)  ดงัภาพท่ี 3.3 
 

 
 

ภาพที ่3.3 เคร่ืองผสมอาหาร (Electrolux Hand Mix EMX 2000)   
  3.2.2.3 ภาชนะผสมดินป้ันเถา้แกลบหมอ้หูขนาด 10x16 น้ิว   
  3.2.2.4 ท่ีร่อนแป้ง  ดงัภาพท่ี 3.4 
 

 
 
ภาพที ่3.4 ท่ีร่อนแป้งส าหรับร่อนเถา้แกลบ 
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  3.2.2.5 ไมพ้ายพลาสติก ส าหรับปาดดินป้ันเถา้แกลบ ดงัภาพท่ี 3.5 
 

 
 

ภาพที ่3.5 ไมพ้ายพลาสติก 
  3.2.2.6 พลาสติกห่ออาหาร (Plastic Wrap) ห่อดินป้ันเถา้แกลบ ดงัภาพท่ี 3.6 
 

 
 

ภาพที ่3.6 พลาสติกห่ออาหาร 
 
  3.2.2.7 ถุงซิบใส่ดินป้ันเถ้าแกลบท่ีผสมเสร็จแล้วป้องกันไม่ให้ดินแห้งเกินไป         
ดงัภาพท่ี 3.7 
 

 
 

ภาพที ่3.7 ถุงซิบ 
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 3.2.3 การทดลองส่วนผสมสูตรดินป้ันเถ้าแกลบ ส่วนผสมดินป้ันเถ้าแกลบประกอบด้วย 
ส่วนผสมหลกั 4 ส่วนดงัน้ี  
  3.2.3.1 ส่วนเน้ือดิน การศึกษาส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบมุ่งศึกษาส่วนผสมของส่วน
เน้ือดินซ่ึงเป็นส่วนผสมหลกั ไดแ้ก่ ดินขาว แป้งขา้วเหนียว และเถา้แกลบ ดงัตารางท่ี 3.1 - 3.3 
 
ตารางที ่3.1 การศึกษาส่วนผสมดินขาว  

ส่วนผสม             ปริมาณ (กรัม)   
ส่วนเน้ือดิน  สูตร 1  สูตร 2  สูตร 3  สูตร 4 
1. ดินขาว    10     15     20     25 
2. แป้งขา้วเหนียว   10     10     10     10 
3. เถา้แกลบ    20     20     20     20 

 
ตารางที ่3.2 การศึกษาส่วนผสมแป้งขา้วเหนียว  

ส่วนผสม             ปริมาณ (กรัม)   
 ส่วนเน้ือดิน  สูตร 5  สูตร 6  สูตร 7  สูตร 8 

1. ดินขาว    15     15     15     15 
2. แป้งขา้วเหนียว   10     15     20     25 
3. เถา้แกลบ    10     10     10     10 

 
ตารางที ่3.3 การศึกษาส่วนผสมเถา้แกลบ  

ส่วนผสม             ปริมาณ (กรัม)   
 ส่วนเน้ือดิน  สูตร 9  สูตร 10  สูตร 11  สูตร 12 

1. ดินขาว    20     20      20      20 
2. แป้งขา้วเหนียว   10     10      10      10 
3. เถา้แกลบ    10     15      20      25 

   
  3.2.3.2 ส่วนท่ียดึติด ไดแ้ก่ กาวลาเทก็ซ์ และกาวน ้า 
  3.2.3.3 ส่วนท่ีท าใหข้ึ้นเงา ไดแ้ก่ น ้ามนัมะกอก ไมโครแวกซ์ และวาสลีน 
  3.2.3.4 ส่วนสารกนับูด ไดแ้ก่ สารกนับูด 
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ส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบคงท่ี ไดแ้ก่ ส่วนท่ียดึติด ส่วนท่ีท าใหข้ึ้นเงา และส่วนสารกนับูด ดงั
ตารางท่ี 3.4  

 

ตารางที ่3.4 ส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบคงท่ี  
 ส่วนผสม        ปริมาณ (กรัม)  
ส่วนท่ียดึติด   
1. กาวลาเทก็ซ์        25    
2. กาวน ้า                  25  
ส่วนท่ีท าใหข้ึ้นเงา         
1. น ้ามนัมะกอก           1  
2. ไมโครแวกซ์           3  
3. วาสลีน                  0.6   
ส่วนสารกนับูด         
1.สารกนับูด                  0.4  

 

3.2.4 การผสมดินป้ันเถา้แกลบมีวธีิท าดงัต่อไปน้ี   
 3.2.4.1 ร่อนเถา้แกลบ 3 คร้ัง จนไดเ้ถา้ละเอียด 
 3.2.4.2 ผสมดินขาว แป้งขา้วเหนียว เถา้แกลบ ป่ันจนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 
 3.2.4.3 เทกาวลาเทก็ซ์ลงในเคร่ืองป่ันฯจนส่วนผสมทั้งหมดกลายเป็นเน้ือเดียวกนั 
 3.2.4.4 ใส่น ้ ามนัมะกอก สารกนับูด วาสลีน ในขณะท่ีเคร่ืองป่ันก าลงัท างานอยู ่จน

ส่วนผสมกลายเป็นเน้ือเดียวกนั  
 3.2.4.5 ละลายไมโครแวกซ์ดว้ยความร้อนใหเ้ป็นของเหลว   
 3.2.4.6 เปล่ียนหวัเคร่ืองป่ันเป็นแบบหวัเกลียว เทกาวไมโครแวกซ์ ลงในเคร่ืองป่ันท่ี

มีส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบแลว้จึงป่ันจนเป็นเน้ือเดียวกนั  
 3.2.4.7 นวดดินเถา้แกลบดว้ยมือให้เป็นเน้ือเดียวกนั โดยสังเกตจากการคลึงดินป้ัน

เถา้แกลบจะไม่ติดมือ พร้อมท่ีจะน าไปข้ึนรูปหรือประดิษฐผ์ลิตภณัฑต่์างๆ 
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การทดลองส่วนผสมสูตรท่ี 1-12 มีวิธีท  าเหมือนกนัทุกขั้นตอนดงัขอ้ท่ี 3.2.4 การผสมดินป้ัน
เถา้แกลบมีวธีิท าตามล าดบัภาพท่ี 3.8  โดยท าซ ้ าสูตรละ 3 คร้ัง  

 

         
                        ก          ข                 ค                                        

       
               ง                                                   จ                                                  ฉ 

                             
                   ช         ฌ 
 
ภาพที ่3.8 วธีิผสมดินป้ันเถา้แกลบ  (ก) ร่อนเถา้แกลบ (ข) เทส่วนผสมป่ันใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 
     (ค) เทกาวลาเทก็ซ์ (ง) ใส่น ้ามนัมะกอก สารกนับูด วาสลีน (จ) ละลายไมโครแวกซ์ 
     (ฉ) เทไมโครแวกซ์ป่ันใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั (ช) นวดดิน (ฌ) ผลิตภณัฑดิ์นป้ันเถา้แกลบ 
 3.2.5 เกณฑก์ารคดัเลือกดินป้ันเถา้แกลบ 
  การทดลองผสมสูตรดินป้ันเถ้าแกลบทั้ ง 12 สูตร โดยใช้ส่วนผสมตาม ตาราง            
ท่ี 3.1 - 3.4 ไดท้ดลองป้ันดินทั้ง 12 สูตร จากนั้นไดเ้ลือกดินป้ันเถา้แกลบเพียง 3 สูตร ดงัเกณฑต่์อไปน้ี 
  3.2.5.1 การสังเกต ทดลองนวดและคลึงดินป้ันเถา้แกลบเป็นเส้นยาวและเป็นรูปทรง
กลม จึงสังเกตสีธรรมชาติ ความเนียนของเน้ือดินป้ันเถา้แกลบทั้งท่ีขณะยงัมีความช้ืนและทิ้งไวจ้น
แหง้ ดงัภาพท่ี 3.9 
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  3.2.5.2 การสัมผสั ทดลองนวดและคลึงดินป้ันเถา้แกลบเป็นเส้นยาวและทรงกลม   
ดงัภาพท่ี 3.9  
 

 
 

ภาพที ่3.9 ดินป้ันเถา้แกลบเส้นยาวและรูปทรงกลม  
 

3.3 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินป้ันเถ้าแกลบ 
 ดินป้ันเถา้แกลบท่ีผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์ขอ้ท่ี 3.2.5 จ  านวน 3 สูตร โดยจดัตามล าดบัตาม
ส่วนผสมเถา้แกลบจ านวนมากท่ีสุด ไดสู้ตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และสูตรท่ี 3 ตามล าดบั น าดินป้ันเถา้แกลบท่ี
เลือกไวท้ั้ง 3 สูตร ทดสอบสมบติัทางกายภาพ ด้านคุณภาพการวดัค่าสี ความยืดหยุ่น ด้านเคมีค่า
ความช้ืน และใชเ้คร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
 3.3.1. วดัค่าสีดว้ยระบบ Color Reader CR-10  
  ค่าสี (CIE L* a* b*) วดัค่าความสวา่ง (Lightness, L* มีค่า 0 - 100 โดย 0 หมายถึง 
วตัถุมีสีเขม้, 100 หมายถึงวตัถุมีสีอ่อน) ค่าความแดง (Redness, a* + หมายถึง วตัถุมีสีแดง,  - หมายถึง 
วตัถุมีสีเขียว) และความเป็นสีเหลือง (Yellowness, b* + หมายถึงวตัถุมีสีเหลือง, - หมายถึงวตัถุมีสีน ้ า
เงิน) ดว้ยเคร่ืองวดัสี Color Reader CR-10 โดยมีวธีิดงัต่อไปน้ี  
  3.3.1.1 ป้ันดินทั้ง 3 สูตร ท่ีเลือกไวแ้ผ่แบนเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง      
5 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร  
  3.3.1.2 วางดินป้ันเถา้แกลบทรงกลมกลางจานกระเบ้ือง  ดงัภาพท่ี 3.10  
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ภาพที ่3.10 การเตรียมดินป้ันเถา้แกลบ 
  3.3.1.3 กดปุ่มเปิดเคร่ือง วางตวัเคร่ืองใหสู้งกวา่ดินป้ันเถา้แกลบ 1 เซนติเมตร  
  3.3.1.4 อ่านค่าผลท่ีแสดงบนตวัเคร่ืองวดัค่าสี  ดงัภาพท่ี 3.11 
  3.3.1.5 บนัทึกผลการวดัค่าสี ดงัภาคผนวก ข 
 

 
 

ภาพที ่3.11 เคร่ืองวดัค่าสีของดินป้ันเถา้แกลบ 
 3.3.2 วดัค่าความช้ืนของดินป้ันเถ้าแกลบด้วยตูอ้บไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิได้ รุ่น FED 240 
ภาพท่ี 3.12 การวดัค่าความช้ืนท่ีสถาบนัวิจยัเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้ง 3 สูตร วดัซ ้ า 3 คร้ัง ดงัภาคผนวก ข โดยมีวิธีการทดสอบค่าความช้ืน 
ดงัน้ี  
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ภาพที ่3.12 ตูอ้บไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิ รุ่น FED 240  
  3.3.2.1 น า Moisture Can พร้อมฝาไปอบในตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 103-104 องศาเซลเซียส 
นาน 30 นาที ท าให้เยน็ในเดซิเคเตอร์แลว้ชัง่น ้ าหนกั (W) ชัง่ตวัอยา่งน ้ าหนกัแน่นอน 2-5 กรัม ใส่ใน 
Moisture Can ท่ีอบหรือชัง่น ้ าหนกัไวแ้ลว้ (W1) Moisture Can พร้อมฝาไปอบโดยเปิดฝาออกในตูอ้บ 
ท่ีอุณหภูมิ 103-104 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง  น าออกจากตูอ้บโดยปิดฝาทนัที และท าให้เยน็
ใน เดซิเคเตอร์ ชัง่น ้าหนกั (W2)  
* หมายเหตุ ทุกขั้นตอนจะตอ้งใส่ถุงมือ เพื่อป้องกนัความช้ืนท่ีมือสัมผสักบัภาชนะ 
 สูตรค านวณ  
   ปริมาณความช้ืนร้อยละของน ้าหนกั       =   (W1 - W2) x 100 
                                                                                                 W1- W 
    W = น ้าหนกัของ Moisture Can เป็นกรัม 
  W1 = น ้าหนกัของ Moisture Can ตวัอยา่งก่อนอบ เป็นกรัม 
  W2 = น ้าหนกัของ Moisture Can และตวัอยา่งหลงัอบ เป็นกรัม 

3.3.3 การทดสอบความยดืหยุน่ (Springiness Analysis) 
  ทดสอบค่าความยืดหยุน่ดว้ยเคร่ือง Texture Analyser ทั้ง 3 สูตร วดัซ ้ า 3 คร้ัง โดยมี
วธีิการทดสอบความยดืหยุน่ดงัน้ี   
  3.3.3.1 การเตรียมตวัอยา่งของดินป้ันเถา้แกลบ 
   หวัทดสอบ : HDP/CFS Crisp Fracture Support (P/0.25S) 
   ชัง่ดินป้ันเถา้แกลบ 3 สูตร สูตรละ 3 ช้ิน หนกัช้ินละ 50 กรัม ทั้งหมด 9 ช้ิน 
   ป้ันดินป้ันใหเ้ป็นทรงส่ีเหล่ียมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 20 มิลลิเมตร 
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  การหาค่าความยืดหยุน่ของดินป้ันเถา้แกลบดว้ยเคร่ือง Texture Analyser ดว้ยวิธีการ 
Compression หวัทดสอบเป็นหวัวดัแบบ HDP/CFS Crisp Fracture Support (P/0.25S) ซ่ึงหวัทดสอบ
ไดก้ดดินป้ันเถา้แกลบตวัอยา่งลงไปเป็นระยะทาง 10 มิลลิเมตร โดยใชค้วามเร็วในการเคล่ือนท่ีหวักด
ก่อนวดัเท่ากบั 4 มิลลิเมตร/วินาที ซ่ึงท าการวดัค่าความยืดหยุน่ (Springiness) ท่ีแสดงคุณลกัษณะดา้น
เน้ือสัมผสัของดินป้ันเถา้แกลบ ดงัภาพท่ี 3.13 และ 3.14  
 

 
 

ภาพที ่3.13  เคร่ืองทดสอบความยดืหยุน่  
 

 
 

ภาพที ่3.14 การทดสอบความยดืหยุน่โดยใชว้ธีิการกด 
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 การทดสอบความยดืหยุน่เป็นวธีิการวเิคราะห์เน้ือสัมผสัของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบใชแ้รงกด
ในแนวตรงกระท าผา่นจุดศูนยก์ลาง การกดท าใหต้วัอยา่งมีรอย มีความลึกตามแรงกระท า การทดสอบ
เน้ือสัมผสัแบบแรงกดโดยใชห้วัทรงกลมกดลงบนตวัอยา่ง หวัวดัท่ีใชใ้นการทดสอบควรมีขนาดเล็ก
กวา่ตวัอยา่ง หากกดลงโดนวสัดุจะท าใหแ้ตกหกัได ้ 
 

3.4 การส ารวจความพงึพอใจของผู้เช่ียวชาญดินป้ันต่อดินป้ันเถ้าแกลบ 
 ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน มีรายช่ือดงัน้ี  
  1) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รัญญา  วรชาติอุดมพงศ ์
  2) นางสอางศรี  มณียะ 
  3) นางนลินรัตน์ โชติรัตน์โญธิน 
  4) นางสาวสุภิตา จนัทร์ยคุนัโท 
  5) นางนงคล์กัษณ์ เวยีงสงค์ 
  รายละเอียดเก่ียวกบัของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คนไดแ้สดงไวท่ี้  ภาพผนวก จ 
 วธีิการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญต่อดินป้ันเถา้แกลบดงัน้ี 
 3.4.1 สร้างเคร่ืองมือการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญโดยใชแ้บบประเมิน 
  3.4.1.1 สร้างแบบสอบถาม 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้ช่ียวชาญ 
   ตอนท่ี 2 แบบประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของลกัษณะดินป้ันเถา้แกลบ 
   ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัภาคผนวก ข 
 3.4.2 ประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน นดัวนั เวลา สถานท่ี  
 3.4.3 ส่งแบบประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญและรอรับแบบประเมินกลบัทั้ง 5 คน ดว้ยตนเอง 
 3.4.4 น าผลการประเมินไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.5 ประดิษฐ์ผลติภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถ้าแกลบ 
 งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบคือการป้ันภาพนูนต ่าและตุ๊กตาภายหลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญ    
5 คน มีความพึงพอใจตรงกนัตามผลของค่าเฉล่ียความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 1 สูตร เป็นวตัถุดิบ
ส าหรับท าผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ  
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 3.5.1 วสัดุอุปกรณ์การป้ันภาพนูนต ่า 
  3.5.1.1 พื้นไมก้รอบรูป  
  3.5.1.2 ดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ีดีท่ีสุด 
  3.5.1.3 ดินสอส าหรับท าลาย 
  3.5.1.4 กรอบรูปขนาด 20x24 น้ิว 

3.5.2 วธีิการประดิษฐภ์าพนูนต ่าจากดินป้ันเถา้แกลบ ดงัภาพท่ี 3.15   
 

 
                      ก     ข 

 
                       ค     ง 
ภาพที ่3.15  การป้ันภาพนูนต ่า  (ก) เกล่ียดินลงพื้นหลงักรอบรูป (ข) ป้ันภาพใหนู้นต ่า                          
       (ค) เก็บรายละเอียดภาพนูนต ่า  (ง) ภาพนูนต ่าก่อนน าไปใส่กรอบรูป 
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 3.5.3 วสัดุอุปกรณ์การป้ันภาพตุก๊ตา 
  3.5.3.1 ดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ีดีท่ีสุด 
  3.5.3.2 ไมจ้ิ้มฟัน 
3.5.4 วธีิการประดิษฐ์ตุก๊ตาจากดินป้ันเถา้แกลบ ดงัภาพท่ี 3.16  
     

           
   ก                          ข            ค 

          
  ง               จ             ฉ 

                    
                               ช                ฌ 
 

ภาพที ่3.16 การป้ันตุก๊ตา (ก) คลึงเป็นรูปวงกลม  (ข) แทงไมจิ้้มฟันท่ีเน้ือดินป้ันเป็นช่องปากชา้ง  
      (ค) ป้ันดินเป็นรูปเส้นยาว (ง) น างวงชา้งกบัติดตวัเกล่ียดินเพื่อยดึ 
      (จ) ป้ันดินวงกลมเล็กๆท าขาชา้ง (ฉ) กอ้นดินเป็นแผน่กลมติดหูชา้ง (ช) ติดหูทั้ง 2 ขา้ง 
      (ฌ) ดึงไมจ้ิ้มฟันออกแต่งเป็นช่องปากแลว้ใชไ้มจ้ิ้มฟันท าตา 2 ขา้ง 
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3.6 การส ารวจความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อภาพนูนต ่าและตุ๊กตาจากดินป้ันเถ้าแกลบ 
 3.6.1 เลือกกลุ่มประชากรผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์ดินป้ันเถ้าแกลบจ านวน 120 คนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

              3.6.2 สร้างเคร่ืองมือการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อดินป้ันเถา้แกลบโดยใชแ้บบสอบ 
 ถาม  

3.6.2.1 สร้างแบบสอบถาม 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2 ข้อมูลส ารวจความพึงพอใจของผู ้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์ดินป้ันเถา้แกลบส าหรับผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์รูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ รูปภาพนูนต ่า และตุ๊กตา
ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ จากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์และผูจ้  าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะ ภาคผนวก ง  
  3.6.2.2 ส่งแบบสอบถามใหผู้บ้ริโภค นดัวนั เวลา มารับกลบัดว้ยตนเอง 
  3.6.2.3 รวบรวมสอบถามดว้ยตนเอง 
  3.6.2.4 วเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 3.7.1 ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์หาค่าร้อยละจากผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพ
ของดินป้ันเถ้าแกลบ ด้านวดัค่าสี ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
  ค่าร้อยละ คือ การค านวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัวเทียบกับข้อมูลรวม
ทั้งหมดโดยใหข้อ้มูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย 
 สูตรค านวณ     

  เม่ือ    p แทน ค่าร้อยละ 
   f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 
              N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

100
N

f
p
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 3.7.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ัน
เถา้แกลบทางดา้น วดัค่าสี ความยืดหยุ่น และค่าความช้ืนของดินป้ันเถา้แกลบ แบบประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ช่ียวชาญดินป้ัน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ดินป้ันเถ้า
แกลบ โดยใชสู้ตรดงัน้ี  
 สูตรค านวณ   
             ̅ =   X 

    
n 

   เม่ือ                    ̅ แทน       ค่าเฉล่ีย 
     X       แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
                                     n          แทน       จ  านวนของคะแนนในกลุ่ม 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคต่อดา้นต่างๆโดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์คือ ค่าเฉล่ียใน
การประเมินความพึงพอใจใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยถือเกณฑด์งัน้ี [62]  

ค่าเฉล่ีย ( ̅) ระหวา่ง   4.51 – 5.00    หมายถึง   พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด   
ค่าเฉล่ีย ( ̅) ระหวา่ง   3.51 – 4.50    หมายถึง   พึงพอใจในระดบัมาก   
ค่าเฉล่ีย ( ̅) ระหวา่ง   2.51 – 3.50    หมายถึง   พึงพอใจในระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย ( ̅) ระหวา่ง   1.51 – 2.50    หมายถึง   พึงพอใจในระดบันอ้ย    

 ค่าเฉล่ีย ( ̅) ระหวา่ง   1.00 – 1.50    หมายถึง   ควรปรับปรุงหรือนอ้ยท่ีสุด   
ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดินป้ันต่อดินป้ันเถา้แกลบและแบบสอบถามความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ดินป้ันเถา้แกลบ ตอนท่ี 2 โดยแบ่งความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี  
[61] 
   5  หมายถึง  พึงพอใจในระดบัดีท่ีสุด  
    4 หมายถึง  พึงพอใจในระดบัดีมาก   
   3 หมายถึง  พึงพอใจในระดบัปานกลาง    
   2  หมายถึง  พึงพอใจในระดบันอ้ย               
   1  หมายถึง  ควรปรับปรุงแกไ้ข   
 3.7.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบ
สมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบทางดา้นวดัค่าสี ค่าความช้ืน ความยืดหยุน่และส ารวจความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑดิ์นป้ันเถา้แกลบ โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
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 SD   = (X  -  ̅ )2 

                 n – 1         

 เม่ือ    SD    แทน     ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                         X    แทน   ค่าคะแนน 
              ̅              แทน     ค่าเฉล่ีย 
              n            แทน     จ  านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
                           แทน     ผลรวม 
   



 

 
 

บทที ่4 
ผลการทดลองและการวจิารณ์ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาดินป้ันเถา้แกลบส าหรับผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ เป็นการเพิ่มมูลค่า
ใหก้บัเถา้แกลบ โดยการทดลองศึกษาและเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเถา้แกลบและส่วนผสมสูตรการท าดินป้ัน
แล้วน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับงานประดิษฐ์ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
ทดลองผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดินป้ันท่ีมีต่อดินป้ันเถา้แกลบและผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบ มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงัน้ี  
 

4.1 ผลการทดลอง 
 4.1.1 ผลการศึกษาสูตรดินป้ันเถา้แกลบท่ีเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์  

 การทดลองสูตรดินป้ันเถา้แกลบจ านวน 12 สูตร โดยศึกษาส่วนผสมดินขาว ตารางท่ี 
3.1 ส่วนผสมแป้งขา้วเหนียว ตารางท่ี 3.2 และส่วนผสมเถ้าแกลบ ตารางท่ี 3.3 ท่ีแตกต่างกนั ตาม
เกณฑค์ดัเลือกดินป้ันเถา้กลบท่ีไดร้ะบุในบทท่ี 3 วธีิการด าเนินการวจิยัขอ้ท่ี 3.2.5 พบวา่ 

 4.1.1.1 การศึกษาส่วนผสมดินขาว สูตรท่ี 2 การสังเกตสีธรรมชาติมีสีเทาความเขม้
มากท่ีสุด ดินป้ันเถา้แกลบแห้ง สีจะไม่ต่างจากตอนท่ีดินมีความช้ืน เน้ือดินป้ันเถา้แกลบมีความเนียน
เป็นเน้ือเดียวกนั ไม่มีรอยแตก การสัมผสัการป้ันข้ึนรูปจะไม่หดตวัและคงรูปทรงเดิม มีความยืดหยุน่
ไม่มากเพราะมีส่วนผสมเถา้แกลบมาก ดงัตารางท่ี 4.1 

 4.1.1.2 การศึกษาส่วนผสมแป้งขา้วเหนียว สูตรท่ี 7 การสังเกตสีธรรมชาติมีสีเทา
สวา่งมากท่ีสุด ดินป้ันเถา้แกลบแห้ง สีจะไม่ต่างจากตอนท่ีดินมีความช้ืน เน้ือดินป้ันเถา้แกลบมีความ
เนียนเป็นเน้ือเดียวกนั ไม่มีรอยแตก การสัมผสัป้ันข้ึนรูปจะไม่หดตวัและคงรูปทรงเดิม ความนุ่มมาก
เกินไม่คงรูป มีความยดืหยุน่มากท่ีสุด เพราะมีส่วนผสมเถา้แกลบนอ้ย  ดงัตารางท่ี 4.1 

 4.1.1.3 การศึกษาส่วนผสมเถา้แกลบ สูตรท่ี 10 การสังเกตสีธรรมชาติมีสีเทา ดินป้ัน
เถ้าแกลบเม่ือแห้ง สีจะไม่ต่างจากตอนท่ีดินมีความช้ืน เน้ือดินป้ันเถ้าแกลบมีความเนียนเป็นเน้ือ
เดียวกนั ไม่มีรอยแตก การสัมผสัการป้ันข้ึนรูปจะไม่หดตวัและคงรูปทรงเดิม มีความยืดหยุ่นพอดี 
และความนุ่มท่ีพอดี  ดงัตารางท่ี 4.1 

จากการศึกษาส่วนผสมหลกัของสูตรดินป้ันเถา้แกลบทั้ง 3 สูตรท่ีเลือกมาขา้งตน้น้ีจะเห็นว่า
สูตรท่ี 2 มีส่วนผสมของเถา้แกลบ 20 กรัม สูตรท่ี 10 มีส่วนผสมของเถา้แกลบ 15 กรัม และสูตรท่ี 7    
มีส่วนผสมของเถ้าแกลบน้อยท่ีสุด 10 กรัม จึงได้จัดเรียงล าดับสูตรตามส่วนผสมของเถ้าแกลบ          
ดงัตารางท่ี 4.2 



 

 

ตารางที ่4.1 ผลการศึกษาสูตรดินป้ันเถา้แกลบทั้ง 12 สูตร  
สูตรท่ี ส่วนผสมหลกั (กรัม) ส่วนผสมคงท่ี (กรัม) ภาพดินป้ันเถา้แกลบ 

ส่วนผสม
ดินขาว 

ดินขาว แป้งขา้วเหนียว เถา้แกลบ กาวลาเทก็ซ์ กาวน ้า น ้ามนัมะกอก ไมโครแวกซ์ วาสลีน สารกนับูด       

1 10 10 20 25 25 1 3 0.6 0.4 
 
 

2 15 10 20 25 25 1 3 0.6 0.4 

 
 

3 20 10 20 25 25 1 3 0.6 0.4 

 

 

4 25 10 20 25 25 1 3 0.6 0.4 
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ตารางที ่4.1 ผลการศึกษาสูตรดินป้ันเถา้แกลบทั้ง 12 สูตร (ต่อ)  
สูตรท่ี ส่วนผสมหลกั (กรัม) ส่วนผสมคงท่ี (กรัม) ภาพดินป้ันเถา้แกลบ 

ส่วนผสม 
แป้งขา้ว
เหนียว 

ดินขาว แป้งขา้วเหนียว เถา้แกลบ กาวลาเทก็ซ์ กาวน ้า น ้ามนัมะกอก ไมโครแวกซ์ วาสลีน สารกนับูด  

5 15 10 10 25 25 1 3 0.6 0.4 
 

6 15 15 10 25 25 1 3 0.6 0.4 
 

7 15 20 10 25 25 1 3 0.6 0.4 

 

8 15 25 10 25 25 1 3 0.6 0.4 
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ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาสูตรดินป้ันเถา้แกลบทั้ง 12 สูตร (ต่อ)  
สูตรท่ี ส่วนผสมหลกั (กรัม) ส่วนผสมคงท่ี (กรัม)     ภาพดินป้ันเถา้แกลบ 

ส่วนผสม
เถา้แกลบ 

ดินขาว แป้งขา้วเหนียว เถา้แกลบ กาวลาเทก็ซ์ กาวน ้า น ้ามนัมะกอก ไมโครแวกซ์ วาสลีน สารกนับูด 

9 20 10 10 25 25 1 3 0.6 0.4 

10 20 10 15 25 25 1 3 0.6 0.4 

 

 

11 20 10 20 25 25 1 3 0.6 0.4 
 
 

12 20 10 25 25 25 1 3 0.6 0.4 
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ตารางที ่4.2 สูตรดินป้ันเถา้แกลบ 3 สูตร  (ร้อยละ) 

 

สูตรท่ี ส่วนผสมหลกั (กรัม) ส่วนผสมคงท่ี (กรัม) ภาพดินป้ันเถา้แกลบ 
ส่วนผสมดิน
ป้ันเถา้แกลบ 

ดินขาว แป้งขา้วเหนียว เถา้แกลบ กาวลาเทก็ซ์ กาวน ้า น ้ามนัมะกอก ไมโครแวกซ์ วาสลีน สารกนับูด    

1 15 10 20 25 25 1 3 0.6 0.4 
 
 

2 20 10 15 25 25 1 3 0.6 0.4 
 
 

3 15 20 10 25 25 1 3 0.6 0.4 
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 4.1.2 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ 
  การทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ โดยการน าดินป้ันเถา้แกลบทั้ง 3 
สูตรทดสอบสมบติัทางกายภาพดา้นวดัค่าสี ความยดืหยุน่ และค่าความช้ืน ดงัตารางท่ี 4.3 
ตารางที ่4.3 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ 
        สมบติัทางกายภาพ    ค่าเฉล่ีย  ̅ ± SD 
          สูตร 1          สูตร 2          สูตร 3 
       ดา้นคุณภาพ  
                สี   L*      38.8±0.7            44.96 ± 1.86             53.81±4.2 

    a*    0.73±0.42                0.53±0.25         0.43±0.15 
    b*          2.87±0.55                2.76±0.32         3.40±0.50 
                     ความยดืหยุน่        4.14 mm±0.02            5.5mm±0.06         6.9mm±0.07 
      ดา้นเคมี       

          ความช้ืน              34.64± 0.44           34.35 ± 0.84            34.48±0.15 
  
 ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ พบว่า สีธรรมชาติของ
เน้ือดินป้ันเถ้าแกลบสูตรท่ี 3 มีค่าความสว่างมากท่ีสุด 53.81±4.2 รองลงมาคือสูตรท่ี 2 44.96±1.86 
และนอ้ยท่ีสุด สูตรท่ี 1 38.8±0.7 เน้ือดินป้ันเถา้แกลบป้ันข้ึนรูป ไม่ขาดง่าย มีความยืดหยุ่นมากท่ีสุด
สูตรท่ี 3 6.9mm±0.07 รองลงมาคือสูตรท่ี 2 5.5mm±0.06  และน้อยท่ีสุดสูตรท่ี 1 4.14mm±0.02 ดา้น
เคมีความช้ืนสูตรท่ี 1 ร้อยละ 34.64±0.44 รองลงมาคือสูตรท่ี 2 ร้อยละ 34.48±0.15 น้อยท่ีสุดคือสูตร   
ท่ี 3 ร้อยละ 34.35± 0.84            
 4.1.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดินป้ัน 
  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดินป้ัน
ของลกัษณะดินป้ันเถา้แกลบ 3 สูตร ซ่ึงมีส่วนผสมตามสูตรท่ีแสดงในตารางท่ี 4.2 จากผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียลกัษณะทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ (ร้อยละ)    

 ลกัษณะดินป้ันเถ้าแกลบ             สูตรที ่1               สูตรที่2                สูตรที่3 
1. ความเหนียว 
 1.1 เน้ือดินเหนียวไม่ขาดง่าย   3.80  4.60  3.80 
 1.2 บีบ นวด ไม่ตืดมือ    3.80  4.60  3.60 
 1.3 ป้ันข้ึนรูปช้ินงานไม่ติดมือ   3.60  4.60  2.60 
2. ความเนียน 
 2.1 เน้ือดินเถา้แกลบรวมเป็นเน้ือเดียวกนั  3.40  4.60  3.20 
3. ความน่ิม 
 3.1 เน้ือดินมีความนุ่มไม่แขง็   4.20  4.40  4.20 
 3.2 ป้ันข้ึนรูปไดไ้ม่แหง้ก่อนงานเสร็จ  4.40  4.60  4.40 
4. ความทรงตวั 
 4.1 ป้ันข้ึนรูปไดดี้    4.40  4.60  3.80 
 4.2 ขณะป้ันเน้ือดินไม่หดตวัตามมือ  4.20  4.40  4.20 
 4.3 เม่ือดินแหง้ไม่มีร่องรอยแตกร้าว  4.20  4.40  3.20 
5. สีของเน้ือดิน 
 5.1 สีธรรมชาติ     4.20  4.40  4.20 

    รวมค่าเฉลีย่  4.02  4.52  3.72 
 
 จากตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ียลกัษณะทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ แสดงผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดินป้ันพบว่า การศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพของ
ดินป้ันเถา้แกลบ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน ใหร้ะดบัความคิดเห็นในสูตรท่ี 2 มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือสูตรท่ี 1 ค่าเฉล่ีย 4.02 อยู่ในระดบัมาก และสูตรท่ี 3 ค่าเฉล่ีย 3.72 
อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 การศึกษาสูตรดินป้ันเถา้แกลบท่ีเหมาะสมส าหรับการท าผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้ง 5 คน ได้คดัเลือกดินป้ันเถ้าแกลบ สูตรท่ี 2 ว่ามีความเหมาะสมส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์งาน
ประดิษฐ์มากท่ีสุด และเป็นสูตรท่ีดีท่ีสุดจากสูตรดินป้ันเถา้แกลบ 3 สูตร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
สูตรดินป้ันเถ้าแกลบท่ีเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ข้อท่ี 4.1.1.3 และผลการทดสอบสมบติัทาง
กายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ ดงัตารางท่ี 4.3 
 4.1.4 ผลการประดิษฐผ์ลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 

  N = 5 
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  ดินป้ันเถ้าแกลบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเลือกสูตรท่ี 2 เป็นสูตรท่ีดีท่ีสุด จึงได้น ามาประดิษฐ์
ผลิตภณัฑภ์าพนูนต ่าและตุก๊ตาดงัภาพท่ี 4.1  
 

          
   ก                ข 

          
   ค                 ง 
ภาพที ่4.1  ผลิตภณัฑดิ์นป้ันเถา้แกลบภาพนูนต ่าและตุก๊ตา (ก) ภาพนูนต ่าสีธรรมชาติ (ข) ตุก๊ตาชา้ง 
     (ค) ภาพนูนต ่าสีด าเคลือบทอง  (ง) ภาพนูนต ่าสีน ้ามนั 
 
 4.1.5 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถ้า
แกลบ 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบท่ีไดพ้ฒันาเป็นภาพนูนต ่าและตุ๊กตา ภาพท่ี 4.1 ดว้ยสถิติ
ค่าร้อยละ ตารางท่ี 4.5 - 4.10  
 
 
ตารางที ่4.5 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม        

รายการ    จ านวน (คน)   ร้อยละ 
  N = 120 
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1. เพศ 
 ชาย           20       17.00 
 หญิง         100       83.00 
  รวม        120                                   100 
  
 ตารางท่ี 4.5 เพศของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศเป็นหญิง 
ร้อยละ 83 และเพศชายร้อยละ 17  
 
ตารางที ่4.6 อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม       

รายการ    จ านวน (คน)   ร้อยละ 
2. อาย ุ
 ต ่ากวา่ 21 ปี         24         20.00 
 21 - 30    ปี         67       56.00 
 31 - 40     ปี         19       16.00 
 41- 50     ปี          10        8.00 
 51  ปีข้ึนไป            0        0.00 
  รวม      120          100 
  
 ตารางท่ี 4.6 อายขุองผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 21 - 30 ปี 
ร้อยละ 56 รองลงมาเป็นกลุ่มอาย ุต ่ากวา่ 21 ปี ร้อยละ 20 กลุ่มอาย ุ31 - 40 ปี ร้อยละ16 กลุ่ม 41 - 50 ปี 
ร้อยละ 8 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่4.7 สถานภาพการสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ    จ านวน (คน)   ร้อยละ 
3.  สถานภาพการสมรส 

  N = 120 

  N = 120 
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 โสด          71       59.00 
 สมรส          34       28.00 
 หยา่ – หมา้ย           6        5.00 
 แยกกนัอยู ่           9        8.00 
  รวม       120         100 
  
 ตารางท่ี 4.7 สถานภาพการสมรสของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นโสด ร้อยละ 59 รองลงมาสมรส ร้อยละ 28 แยกกนัอยู ่ ร้อยละ 8  และ หยา่ - หมา้ย ร้อยละ 5  
 
ตารางที ่4.8 การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ    จ านวน (คน)   ร้อยละ 
4. การศึกษา 
 มธัยมศึกษาตอนตน้            0         0.00 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.        27       22.50 
 ปวส./อนุปริญญา         31       26.00 
 ปริญญาตรี          57        47.50 
 สูงกวา่ปริญญาตรี           5         4.00 
   รวม        120          100 
  
 ตารางท่ี 4.8 การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษา
ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 47.5 รองลงมาคือปวส./อนุปริญญาร้อยละ 26 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ร้อยละ 22.5 และสูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ 4  
 
 
 
 
ตารางที ่4.9 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ    จ านวน (คน)   ร้อยละ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ต ่ากวา่  10,000            19       16.00 

  N = 120 

  N = 120 
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 10,001 - 20,000            39       32.00 
 20,001 - 30,000            44       37.00 
 30,001 - 40,000            10         8.00 
 สูงกวา่ 40,000              8         7.00 
  รวม           120          100 
  
 ตารางท่ี 4.9 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูแ้บบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได ้20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 37 รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 32  มีรายไดเ้ฉล่ีย 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 16 รายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 8 และสูงกวา่ 40,000 บาท 
ร้อยละ 7 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.10 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ    จ านวน (คน)   ร้อยละ  
6. อาชีพ 
 นกัศึกษา            33     27.50 
 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ           15     12.50 

พนกังานเอกชน            20     17.00 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั           52     43.00 
อ่ืนๆ               0       0.00 

  รวม          120        100 
 
 ตารางท่ี 4.10 อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ประกอบธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 43 รองลงมาคือนักศึกษาร้อยละ 27.5 พนักงานเอกชนร้อยละ 17             
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจร้อยละ 12.5  ตามล าดบั  
 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านผิวสัมผสั ผลิตภัณฑ์ภาพนูนต ่ าและตุ๊กตา ด้าน
ประโยชน์ใชส้อย และความพึงพอใจโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์ดว้ยสถิติ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ความพึงพอใจผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
      คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์                                ค่าเฉล่ีย        ค่าเบ่ียงเบน            ระดบัความ  

  N = 120 
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งานประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ                                   ( ̅)         มาตรฐาน (SD)         พึงพอใจ                             
1. ผวิสัมผสั 
 1.1 เน้ือดินเนียนละเอียด        3.88              0.79       มาก 
 1.2 ผวิสัมผสัมีความเหมาะสมกบังานป้ัน      4.03               0.83       มาก 
2. ผลิตภณัฑภ์าพนูนต ่าและตุก๊ตา 
 2.1 มีความสวยงาม        4.15              0.67       มาก 
 2.2 มีความเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ ์      4.30               0.69       มาก 
 2.3 มีความประณีต        4.38              0.59       มาก 
 2.4 สีธรรมชาติ                      4.42              0.63       มาก 
3. ดา้นประโยชน์ใชส้อย 
 3.1 ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น      4.31              0.70       มาก 

3.2 ใชเ้ป็นของท่ีระลึก        4.23              0.76       มาก 
4. ความพึงพอใจโดยรวม         4.40              0.65                    มาก 
  รวม         4.23              0.70       มาก 
  
 ตารางท่ี 4.11 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบ การ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ
ลกัษณะของดินป้ันเถา้แกลบ เน้ือดินเนียนละเอียดผวิสัมผสัมีความเหมาะสมกบังานป้ัน ความสวยงาม 
ความเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ ความประณีต สีธรรมชาติ ใช้เป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น      
ใชเ้ป็นของท่ีระลึก และความพึงพอใจ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.88  4.03  4.15  4.30  4.38  4.42  4.31  4.23   
และ 4.40 ตามล าดบั ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานตามขอ้ท่ี 1.3 
 

4.2 การวจิารณ์ผลการพฒันาผลติภัณฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถ้าแกลบ 
 4.2.1 การศึกษาสูตรดินป้ันเถา้แกลบท่ีเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ ์
  การศึกษาสูตรดินป้ันเถ้าแกลบท่ีเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ ซ่ึงผ่านเกณฑ์
คดัเลือกดว้ยวิธีการสังเกตและสัมผสัเน้ือดินป้ันเถา้แกลบไดผ้่านเกณฑ์คดัเลือกคือ สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 7 
และสูตรท่ี 10 ดงัตารางท่ี 4.1 มีขอ้วจิารณ์ดงัน้ี 
  4.2.1.1 การศึกษาส่วนผสมดินขาว สูตรท่ี 2 ไดรั้บการคดัเลือกตามเกณฑ์การสังเกต
ลกัษณะของเน้ือดินและสีของดินป้ันเถา้แกลบ เน้ือดินป้ันเถา้แกลบเม่ือแห้งไม่มีรอยการแตกร้าว การ
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หดตวัของเน้ือดินป้ันเถา้แกลบขณะป้ันข้ึนรูปไม่หดตวัเม่ือจดัรูปทรง ส่วนการสัมผสัดว้ยวิธีการ บีบ 
นวด คลึง เน่ืองจากสีธรรมชาติของเน้ือดินป้ันเถา้แกลบมีสีเทาเขม้มากกว่าสูตรท่ี 7 และสูตรท่ี 10
เพราะมีส่วนผสมของเถา้แกลบมาก เม่ือแห้งสีของดินป้ันเถา้แกลบไม่ต่างจากตอนท่ีดินมีความช้ืน 
เน้ือดินป้ันเถา้แกลบมีความเนียน นุ่มมือนอ้ยกว่าสูตรท่ี 7 และสูตรท่ี 10 ไม่มีรอยแตกร้าว เวลานวด
เน้ือดินเน้ือหยาบท่ีสุดในจ านวน 3 สูตร มีความน่ิมนอ้ย เวลาป้ันเน้ือดินจะตืดมือ และดินแหง้เร็ว 
  4.2.1.2 การศึกษาส่วนผสมแป้งขา้วเหนียว สูตรท่ี 7 ไดรั้บการคดัเลือกตามเกณฑ์การ
สังเกตลกัษณะของเน้ือดินและสีของดินป้ันเถา้แกลบ ไม่มีรอยการแตกร้าวเม่ือแห้งและหดตวัขณะป้ัน
ข้ึนรูป ส่วนการสัมผสัดว้ยวิธีการ บีบ นวด คลึง เน่ืองจากสีธรรมชาติสีเทามีความสวา่งมากท่ีสุด เม่ือ
แหง้สีจะไม่ต่างจากตอนท่ีดินมีความช้ืน เน้ือดินป้ันเถา้แกลบมีความเนียน นุ่ม เวลาป้ันติดมือมากกวา่
สูตรท่ี 2 และสูตรท่ี 10 การข้ึนรูปมีหดตวัและคงรูปนอ้ยกวา่สูตรท่ี 2 และสูตรท่ี 10 เวลาป้ันดินแห้งชา้ 
มีความยดืหยุน่มากท่ีสุดเพราะมีส่วนผสมเถา้แกลบเพียง 10 กรัม และมีแป้งขา้วเหนียว 20 กรัม 
  4.2.1.3 การศึกษาส่วนผสมเถ้าแกลบ สูตรท่ี 10 ได้รับการคดัเลือกตามเกณฑ์การ
สังเกตลกัษณะเน้ือดินและสีของดินป้ันเถา้แกลบ ไม่มีรอยการแตกร้าวเม่ือแห้งและหดตวัขณะป้ันข้ึน
รูป ส่วนการสัมผสัดว้ยวิธีการ บีบ นวด คลึง เน่ืองจากสีธรรมชาติมีสีเทามีความสวา่งกว่าดินป้ันเถา้
แกลบสูตรท่ี 2 เม่ือแหง้สีจะไม่ต่างจากตอนท่ีดินมีความช้ืน เน้ือดินป้ันเถา้แกลบมีความเนียน นุ่ม เวลา
ป้ันจะไม่ติดมือ ไม่มีรอยการแตกร้าว การป้ันข้ึนรูปจะไม่หดตวัตามมือ ป้ันข้ึนรูปคงรูปจึงท าให้
ประหยดัเวลาในการป้ันมากท่ีสุด 
 การจดัล าดบัสูตรดินป้ันเถา้แกลบไดย้ึดส่วนผสมของเถา้แกลบเป็นหลกั สูตรท่ี 2 มีส่วนผสม
เถา้แกลบจ านวน  20 กรัม สูตรท่ี 10 มีส่วนผสมเถา้แกลบจ านวน 15 กรัม และสูตรท่ี 7 มีส่วนผสมของ
เถา้แกลบจ านวน 10 กรัม จึงไดจ้ดัล าดบัสูตรทั้ง 3 สูตรท่ีผา่นเกณฑ์คดัเลือกเป็นสูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ
สูตรท่ี 3 ตามล าดบั ตารางท่ี 4.2 
 ส่วนผสมของแป้งและดินป้ันท่ีไดศึ้กษานั้นใชเ้น้ือดินท่ีมีส่วนผสมของแป้งขา้วโพดและแป้ง
ขนมปัง [13] หรือดินขาว [14] หรือแป้งข้าวเหนียว [15] เพียงชนิดใดชนิดหน่ึงเท่านั้น  ผูว้ิจยัได้
ทดลองสูตรของส่วนผสมเน้ือดินป้ันเถา้แกลบไดแ้ก่ ดินขาว แป้งขา้วเหนียว และเถา้แกลบ ซ่ึงแป้ง
ขา้วเหนียวมีสมบติัช่วยใหเ้น้ือดินเกาะตวัแต่มีสีขุ่น [15] เม่ือแป้งขา้วเหนียวผสมกบัเถา้แกลบแลว้ช่วย
ให้ดินป้ันเถา้แกลบมีความเหนียวและเพิ่มน ้ าหนกัของเน้ือดินป้ันเถา้แกลบและมีความคงรูปขณะป้ัน
แต่ยงัคงมีสีเทาตามธรรมชาติของเถา้แกลบ นอกจากการน าเถา้แกลบเป็นส่วนผสมหลกัของเน้ือดิน
แล้วยงัช่วยให้ดบักล่ินสาบของแป้งอีกด้วย [12] ดินป้ันเถ้าแกลบเป็นดินธรรมชาติมีเน้ือดินไม่ใส
เหมือนแป้งป้ันบางสูตรท่ีเคยใช้ และเน้ือดินมีความละเอียดเนียนนุ่มมากกวา่ดินป้ันญ่ีปุ่นท่ีผลิตจาก
เยือ่กระดาษเป็นดินส าเร็จรูปของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีเน้ือหยาบ [9] กวา่ดินป้ันเถา้แกลบ จึงกล่าวไดว้า่ดิน
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ป้ันเถา้แกลบจึงเป็นวตัถุดิบเพื่อใชผ้ลิตผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อน (Green Craft 
Products) 
 4.2.2 การศึกษาสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ 
  สมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบท่ีไดศึ้กษาโดยวิธีการทดสอบสมบติัทางดา้น
คุณภาพไดแ้ก่ การวดัค่าสี และค่าความยดืหยุน่ และทดสอบสมบติัทางเคมี ค่าความช้ืน  ตารางท่ี 4.3 
ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ ดา้นการวดัค่าสี  L*  a*  b* พบวา่ดินป้ันเถา้
แกลบสูตรท่ี 3 มีค่าความสวา่งมากท่ีสุดและสูตรท่ี 1 มีค่าความสวา่งนอ้ยท่ีสุด ส่วนสูตรท่ี 2 มีค่าความ
สวา่งของเน้ือดินป้ันเถา้แกลบอยูใ่นระดบักลาง ดงัภาพในตารางท่ี 4.2 ส่วนความยืดหยุน่ของดินป้ัน
เถ้าแกลบสูตรท่ี 3 และสูตรท่ี 1 มีค่าความยืดหยุ่นมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการ
ทดสอบดา้นการสัมผสัเน้ือดินป้ันเถา้แกลบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ท่ี 4.2.1.1 และ 4.2.1.2 ตามล าดบั ส่วน
ผลการทดสอบค่าความช้ืนของส่วนผสมดินป้ันเถา้แกลบมีค่าความช้ืนท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัเพราะ
ส่วนผสมของเน้ือดินป้ันเถา้แกลบมีจ านวนต่างกนัเพียง 5-10 กรัม นอกจากน้ีส่วนผสมของเน้ือดินป้ัน
เถา้แกลบท่ีเป็นของเหลวทั้ง 3 สูตร เป็นส่วนผสมคงท่ี  
 4.2.3 การส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันต่อดินป้ันเถา้แกลบ 
  การส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันต่อดินป้ันเถา้แกลบ ซ่ึงมีลกัษณะ
ทางกายภาพด้านความเหนียว ความเนียน ความน่ิม ความทรงตวั และสีของเน้ือดินป้ันเถ้าแกลบ   
ตารางท่ี 4.4  
  4.2.3.1 ความเหนียวของดินป้ันเถ้าแกลบ ผูเ้ช่ียวชาญด้านดินป้ันมีความพึงพอใจ    
สูตรท่ี 2 ซ่ึงลกัษณะเน้ือดิน น่ิม เนียน เม่ือบีบ นวด และป้ันข้ึนรูปช้ินงานเน้ือดินไม่ติดมือ ไม่ขาดง่าย      
ในระดบัมากท่ีสุด และผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจความเหนียวของเน้ือดินป้ันน่ิม เนียน ไม่ขาดง่าย 
เม่ือบีบ นวด และป้ันข้ึนรูปช้ินงาน เน้ือดินไม่ติดมือ สูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 3 ในระดับมาก แต่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันจึงมีความพึงพอใจป้ันข้ึนรูปช้ินงานเน้ือดินสูตรท่ี 3 จะติดมือในระดบัปานกลาง 
  4.2.3.2 ความเนียน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ี 2 
ซ่ึงมีลกัษณะเน้ือดินรวมเป็นเน้ือเดียวกนัในระดบัมากท่ีสุด แต่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจ
ลกัษณะดินรวมเป็นเน้ือเดียวกนัสูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 3 ในระดบัมากและปานกลางตามล าดบั 
  4.2.3.3 ความน่ิม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจ ดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ี 2 ซ่ึง
เน้ือดินมีความนุ่ม ไม่แข็ง และป้ันข้ึนรูปได้ไม่แห้งก่อนงานเสร็จในระดับมากและมากท่ีสุด แต่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจต่อเน้ือดินมีความนุ่ม ไม่แข็ง และป้ันข้ึนรูปไดไ้ม่แห้งก่อนงาน
เสร็จในสูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 3 ในระดบัมาก 
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  4.2.3.4 ความทรงตวั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ี 2 
สามารถป้ันข้ึนรูปไดใ้นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่สูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 3 นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจลกัษณะเน้ือดินขณะป้ันเน้ือดินไม่หดตวัตามมือสูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และสูตร
ท่ี 3 ในระดบัมาก ส่วนลกัษณะดินเม่ือแห้งไม่มีร่องรอยแตกร้าว ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึง
พอใจสูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 2 ในระดบัมาก แต่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจสูตรท่ี 3 ในระดบั
ปานกลาง 
  4.2.3.5 สีของเน้ือดิน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจสีธรรมชาติของดินป้ัน
เถา้แกลบทั้งสูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และสูตรท่ี 3 ในระดบัมาก 
 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันต่อลกัษณะทางกายภาพของดินป้ัน
เถา้แกลบแสดงให้เห็นถึงค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจดินป้ันเถา้แกลบทั้ง 5 ลกัษณะ สูตรท่ี 2 มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.52 ส่วนสูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 3 มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.02 และ 3.72 ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นดินป้ันทั้ง 5 คน ให้การยอมรับดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ี 2 มีความเห็นวา่เหมาะสมท่ีน าไปใชใ้นดิน
ป้ันส าหรับสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ ดงันั้นดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ี 2 จึงเป็นสูตรดินป้ันเถา้
แกลบท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 4.2.4 การประดิษฐผ์ลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
  การประดิษฐ์ดินป้ันเถา้แกลบสูตรท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูเ้ช่ียวชาญยอมรับน ามาป้ันภาพนูนต ่า
และตุ๊กตาดงัภาพท่ี 4.1 สีธรรมชาติของดินป้ันเถา้แกลบของภาพนูนต ่าและตุ๊กตาเป็นสีท่ีมีความงาม
ตามธรรมชาติ แป้งป้ันและดินป้ันทั้งดินไทยและดินป้ันญ่ีปุ่นมกัผสมสีในขั้นตอนการนวดแป้ง โดย
แบ่งเป็นกอ้นเล็กๆตอ้งเสียเวลานวดแป้งป้ันหรือดินป้ัน เพื่อให้สีกระจายสม ่าเสมอทั้งกอ้น ถา้มือไม่
สะอาดเน้ือแป้งป้ันหรือเน้ือดินป้ันจะเปล่ียนเป็นสีคล ้าหรือถา้ผสมสีเน้ือแป้งป้ันหรือเน้ือดินป้ันจะไม่
สดใส ซ่ึงมีผลต่อสีของผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์หมองคล ้ าไปด้วย [10] และต้องเพิ่มอุปกรณ์และ
ขั้นตอนการปรับแต่งสีของช้ินงานแป้งป้ันหรือดินป้ันเป็นการใชพู้ก่นัแต่งสีให้ตรงกบัสีของผลิตภณัฑ์
ท่ีออกแบบไวห้รือให้ตรงกบัความเป็นจริงตามธรรมชาติ [16] แต่ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ัน
เถา้แกลบภาพนูนต ่าและตุ๊กตาช้างมีสีธรรมชาติท่ีสวยงามหรือพ่นสีไปรยน์บัเป็นการประหยดัเวลา
และขั้นตอนในการผลิตผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์โดยเฉพาะการพ่นสีภาพนูนต ่าเน้ือดินป้ันเถา้แกลบจะ
ดูดซึมสีท่ีพน่สวยงาม เพราะเถา้แกลบมีสมบติัท่ีน่าสนใจไดแ้ก่ ความพรุนสูง และมีน ้าหนกัเบา มีพื้นท่ี
ผวิมาก จึงมีสมบติัการดูดซึม (Absorbent) ท่ีดี [7], [27] จึงท าให้ดินป้ันเถา้แกลบสามารถดูดซึมสีไดดี้
และสวยงาม 
 4.2.5 การส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
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  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้
แกลบพบว่าความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณลกัษณะของงานประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบ ซ่ึง
ข้อมูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคส่วนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและรายได้ 20,001 - 30,000 บาท และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัดงั
ตารางท่ี 4.5 - 4.10 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จาก
ดินป้ันเถา้แกลบ ดา้นความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อสีธรรมชาติของผลิตภณัฑภ์าพนูนต ่าและตุ๊กตาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ซ่ึงมีความ
ประณีต ประโยชน์ใช้สอยเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น และผลิตภณัฑ์จากดินป้ันเถา้แกลบมีความ
เหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38  4.31 และ 4.30 ตามล าดบั ส่วน
ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อประโยชน์เป็นของท่ีระลึก ผลิตภณัฑ์มีความสวยงาม 
ผิวสัมผสัเหมาะสมกบังานป้ัน และเน้ือดินป้ันเถา้แกลบเนียนละเอียดในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.23  4.15  4.03  และ 3.88 ตามล าดบั ตารางท่ี 4.4  
 การส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันและผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จาก
ดินป้ันเถา้แกลบพบวา่ ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันต่อสีธรรมชาติของดินป้ันเถา้แกลบใน
ระดบัมาก มีความสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์
จากดินป้ันเถา้แกลบทางดา้นสีธรรมชาติของผลิตภณัฑ์ภาพนูนต ่าและตุ๊กตาในระดบัมาก นอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้แกลบในระดบัมากเช่นกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดในขอ้ท่ี 1.3 
 



 

 
 

บทที ่5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาดินป้ันเถา้แกลบส าหรับผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาทดลองหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของเน้ือดินป้ันเถา้แกลบ ทดสอบสมบติัทางกายภาพของ
เน้ือดินป้ันเถา้แกลบและเน้ือดินป้ันเถา้แกลบท่ีมีอตัราส่วนท่ีเหมาะสมและเป็นสูตรท่ีผูเ้ช่ียวชาญพึง
พอใจมากท่ีสุดมาข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ต่างๆโดยใช้ตัวอย่างดินป้ันทั้ ง 3 สูตรให้
ผูเ้ช่ียวชาญด้านดินป้ันจ านวน 5 คน ทดลองป้ันผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์และใช้แบบประเมินเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อ คุณภาพของดิน การใชง้านไดจ้ริง ผูว้ิจยัไดน้ าดิน
ป้ันสูตรท่ีเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์มาประดิษฐ์เป็นป้ันภาพนูนต ่าและตุ๊กตา จากนั้นจึงส ารวจ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์งานป้ันดงักล่าวจ านวน 120 คน และเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
5.1.1 การศึกษาสูตรดินป้ันเถา้แกลบท่ีเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ ์
 การทดลองส่วนผสมสูตรดินป้ันเถ้าแกลบ มุ่ ง ศึกษาส่วนผสมของดินขาว                 

แป้งขา้วเหนียว และเถา้แกลบท่ีแตกต่างกนัจ านวน 12 สูตร ดงัตารางท่ี 4.1 จากนั้นไดค้ดัเลือกดินป้ัน
เถา้แกลบจ านวน 3 สูตร จากดินป้ันเถา้แกลบ 12 สูตร คือ สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และสูตรท่ี 3 ดงัตารางท่ี 
4.2 และน าไปทดสอบสมบติัทางกายภาพทั้ง 3 สูตร 
 5.1.2 การศึกษาสมบติัทางกายภาพของดินป้ันเถา้แกลบ 
  การทดสอบสมบติัทางกายภาพดา้นคุณภาพและดา้นเคมีของดินป้ันเถา้แกลบพบว่า
ดินป้ันเถ้าแกลบสูตรท่ี 2 มีสีเทาสว่างตามธรรมชาติตามผลการวดัค่าสี มีความยืดหยุ่นดี และมี
ความช้ืนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบังานป้ัน ดงัแสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในตารางท่ี 4.3                 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมินจากการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันต่อดินป้ันเถา้
แกลบจ านวน 5 คน พบวา่สูตรท่ี 2 เป็นสูตรท่ีดีท่ีสุดซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันมีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ดงัตารางท่ี 4.4 
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 5.1.3 การประดิษฐผ์ลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ 
  การป้ันภาพนูนต ่ าและตุ๊กตาจากดินป้ันเถ้าแกลบสูตรท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีสมบัติทาง
กายภาพดา้นคุณภาพและดา้นเคมีท่ีเหมาะสมกบัการประดิษฐผ์ลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์ดงัภาพท่ี 4.1 
 5.1.4 การส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ 
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคจ านวน 120 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 83 อายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี ร้อยละ 56 สถานภาพส่วนใหญ่เป็นโสดร้อยละ 59       
การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 47.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 37 
และประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 43 ดงัตารางท่ี 4.5 - 4.10 ส่วนความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑง์านประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้น
ผิวสัมผสั ผลิตภณัฑ์ภาพนูนต ่าและตุ๊กตา ประโยชน์ใชส้อย และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ดงัตารางท่ี 4.11 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานตามท่ีก าหนดไว ้

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ควรมีการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์จากดินป้ันเถ้าแกลบให้มีรูปแบบ
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
 5.2.2 ควรขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนท่ีสนใจการพฒันาสูตรดินป้ันจาก
วตัถุดิบชนิดอ่ืนๆหรือวสัดุท่ีเหลือใช ้
 5.2.3 ควรพฒันาความรู้และทกัษะการศึกษาทดลองสูตรดินป้ันเถา้แกลบให้มีการเลือกใชสู้ตร
ท่ีหลากหลาย 
 5.2.4 ควรศึกษาความตอ้งการของตลาดดินป้ันเถา้แกลบผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์จากดินป้ันเถา้
แกลบและดินป้ันจากวตัถุดิบชนิดอ่ืนดว้ย 
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ภาคผนวก ข 
ผลการบันทึกค่าความช้ืนของดนิป้ันเถ้าแกลบ 

และการวดัค่าสีของดนิป้ันเถ้าแกลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการบนัทึกค่าความช้ืนของดินป้ันเถา้แกลบ 
ดินป้ันเถา้แกลบ        คร้ังท่ี     น ้าหนกั      น ้าหนกัภาชนะ  น ้าหนกัภาชนะ 
      สูตรท่ี                                  ภาชนะ          ตวัอยา่ง      ตวัอยา่ง     W1-W2 W1-W 
                 ก่อนอบ (W1)       หลงัอบ (W2) 
          1                         1        23.8346          25.8856               25.1683                0.7173           2.0516 
                                     2        24.0094          26.0601               25.3462                0.7319           2.0507 
            3        23.7542         25.8053                25.1408                0.7005          2.0516 
          2                         1        23.9315         26.0001                25.2789                0.7212          2.0686 
                                     2        26.7047         28.7714                28.0863                0.6851          2.0667 
                                     3        23.9836         26.0528               25.3272                 0.7251          2.0697 
          3                         1        24.0031         26.3633               25.3555                0.7078           2.0606 
                                     2       24.0604          26.1286               25.4121                0.7165           2.0680 
                                     3       31.1026          33.1645               32.4548                0.7097           2.0619 
 
 
การวดัค่าสีของดินป้ัน 
ดินป้ันเถา้แกลบ     การวดัค่าสีดินป้ันเถา้แกลบ 
   ระดบัค่าสี       คร้ังท่ี 1     คร้ังท่ี 2   คร้ังท่ี 3 
สูตรท่ี 1          L*            39.1       39.3        38.0 
          a*            0.6          0.4          0.8  
          b*            2.8                     2.5                      2.6 
สูตรท่ี 2          L*                       40.7                   41.1                     44.1 
          a*            0.6                     0.5                      0.8 
          b*            3.0                     2.8                      2.9 
สูตรท่ี 3          L*                       51.2       52.3                    50.4 
          a*                         0.8                     0.6                       0.8 
          b*           3.4                     3.6                       3.8 
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          เลขท่ี......... 

 

แบบประเมิน 
เร่ือง การพฒันาดนิป้ันเถ้าแกลบส าหรับผลติภณัฑ์งานประดษิฐ์ 

 
เรียน   ผูเ้ช่ียวชาญ 
   
 แบบประเมินน้ีเป็นการประเมินคุณลักษณะดินป้ันเถ้าแกลบ เพื่อใช้ประกอบการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดงันั้นจึงขอใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบ
ประเมินให้สมบูรณ์ ขอ้มูลทั้งหมดท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ในการน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันาผลิตภณัฑดิ์นป้ันเถา้แกลบและขอ้มูลน้ีใชป้ระกอบการศึกษาในงานวทิยานิพนธ์น้ีเท่านั้น 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของลกัษณะดินป้ันเถา้แกลบ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 

 
ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ณ โอกาสน้ี 

นางสาวกนกวรรณ   กนัทะกนั 
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ตอนที ่1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เช่ียวชาญ 

1. ช่ือ – นามสกุล…………………………………………………………………………………….. 
2. อาย…ุ……………………………………………………………………………………………... 
3. สถานท่ีท างาน.................................................................................................................................... 
4. ประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑดิ์นป้ัน....................ปี 
ตอนที ่2 แบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของลกัษณะดินป้ันเถ้าแกลบ 
ค าแนะน า   กรุณาพิจารณาและทดลองใชดิ้นป้ันทั้ง 3 สูตร แลว้ประเมินคุณลกัษณะของดินป้ันเถา้
แกลบโดยใส่ตวัเลขลงในช่องสูตรดินป้ันเถา้แกลบ ระดบั  5 =  ดีท่ีสุด   4 = ดีมาก   3 = ปานกลาง  
2 = นอ้ย   1 = ปรับปรุงแกไ้ข 

ลกัษณะดินป้ันเถา้แกลบ 
เกณฑค์วามเหมาะสมของ
ลกัษณะดินป้ันเถา้แกลบ 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 
1. ความเหนียว       
       1.1 เน้ือดินเหนียวไม่ขาดง่าย       
       1.2 บีบ นวดไม่ติดมือ       
       1.3 ป้ันข้ึนรูปช้ินงานไม่ติดมือ       
2. ความเนียน       
       2.1 เน้ือดินเถา้แกลบรวมเป็นเน้ือเดียวกนั       
3. ความน่ิม       
       3.1 เน้ือดินมีความนุ่มไม่แขง็       
       3.2 ป้ันข้ึนรูปไดไ้ม่แหง้ก่อนงานเสร็จ       
4. ความทรงตวั       
       4.1 ป้ันข้ึนรูปไดดี้        
       4.2 ขณะป้ันเน้ือดินไม่หดตวัตามมือ       
       4.3 เม่ือดินแหง้ไม่มีร่องรอยแตกร้าว       
5. สีของเน้ือดิน       
       5.1 สีธรรมชาติ       
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
นางสาวกนกวรรณ  กนัทะกนั 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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                           เลขท่ี.......... 

 
แบบสอบถามความพงึพอใจ 

เร่ือง : การพฒันาดินป้ันเถ้าแกลบส าหรับผลติภัณฑ์งานประดิษฐ์ 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ืองการพฒันาดินป้ันเถ้าแกลบส าหรับ
ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์  ฉบบัน้ีของนางสาวกนกวรรณ  กนัทะกนั นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อดินป้ันเถ้าแกลบส าหรับผลิตภณัฑ์งาน
ประดิษฐ์ โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น จึงขอความกรุณาท่านกรอก
แบบสอบถามตามความเป็นจริง ตามความคิดของท่านมากท่ีสุด 
 แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาจ าแนกไดเ้ป็น 3 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อดินป้ันเถา้แกลบส าหรับ
ผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์รูปแบบใหม่ ประเภท โมเดล ตุ๊กตา กรอบรูป ภาพนูน ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ 
จากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน   ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ    
  1) ชาย           2) หญิง 
2. อาย ุ    
  1) ต ่ากวา่ 21 ปี          2) 21-30 ปี 
  3) 31-40 ปี               4) 41-50 ปี 
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  5) 50 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพการสมรส 
  1) โสด             2) สมรส 
  3) หยา่ – หมา้ย             4) แยกกนัอยู ่  
4. ระดบัการศึกษา  
  1) ต ่ากวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอ้นตน้       2) มธัยมศึกษาตอ้นตน้/ปวช. 
  3) อนุปริญญา/ปวส.          4) ปริญญาตรี   
  5) สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  
  1) ต ่ากวา่ 10,000          2) 10,001 – 20,000 บาท 
  3) 20,001 – 30,000 บาท         4) 30,001  - 40,000 บาท 
  5) สูงกวา่ 40,000 บาท 
6. อาชีพ   
  1) นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา         2) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
  3) พนกังานเอกชน          4) ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
  5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................... 
 
ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อดินป้ันเถา้แกลบส าหรับผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์
ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณารูปแบบของต่อดินป้ันเถา้แกลบส าหรับผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์รูปแบบใหม่ 
ประเภท โมเดล ตุ๊กตา กรอบรูป ภาพนูน แลว้ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตามระดบัความพึง
พอใจในดา้นต่างๆ โดยมีระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 
  5 หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
  2 หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง     ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ประดิษฐจ์ากดินป้ันเถา้แกลบ                                    
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านผวิสัมผสั 
            1.1 เน้ือดินเนียนละเอียด           

            1.2 ผวิสัมผสัมีความเหมาะสมกบังานป้ัน           

2. ด้านผลติภัณฑ์ 

            2.1 มีความสวยงาม           

            2.2 มีความเหมาะสมส าหรับงานประดิษฐ์           

            2.3 มีความประณีต           

            2.4 สีธรรมชาติจากเถา้แกลบ      

3. ด้านประโยชน์ใช้สอย 

            3.1 ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น           

            3.2 ใชเ้ป็นของท่ีระลึก           

4. ความพงึพอใจโดยรวม      

 
ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ     
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
นางสาวกนกวรรณ  กนัทะกนั 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน 

 
1) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รัญญา  วรชาติอุดมพงศ์ 
 - อายุ 56   ปี 
 - สถานท่ีท างาน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 - ประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑดิ์นป้ัน 25   ปี 
2) นางสอางศรี  มณียะ 
 - อายุ 45   ปี 
 - สถานท่ีท างาน โรงเรียนพร้าววทิยา อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 - ประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑดิ์นป้ัน    15   ปี 
3) นางนลินรัตน์  โชติรัตน์โญธิน 
 - อายุ 39   ปี 
 - สถานท่ีท างาน   61/228 หมู่ 8 ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี 
 - ประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑดิ์นป้ัน   19   ปี 
4) นางนงคล์กัษณ์   เวยีงสงค์ 
 - อายุ 34   ปี 
 - สถานท่ีท างาน  หมู่บา้นพรธิสาร 6 ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี 
 - ประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑดิ์นป้ัน   10   ปี 
5) นางสาวสุภิตา   จนัทร์ยคุนัโท 
 - อายุ 25   ปี 
 - สถานท่ีท างาน Magic Flowers 
 - ประสบการณ์ในการท าผลิตภณัฑดิ์นป้ัน   7   ปี 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
ช่ือ – สกุล   นางสาวกนกวรรณ   กนัทะกนั 
วนั เดือน ปีเกดิ   9  มีนาคม 2532 
ทีอ่ยู่    เลขท่ี 14 หมู่ท่ี 9 ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 
    จงัหวดัล าปาง  52220 
การศึกษา   ปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยงีานประดิษฐ์
    สร้างสรรค ์
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
เบอร์โทรศัพท์   080-1239143 
อเีมล์    bbliw@hotmail.com 
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